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RESUMO

SILVA, Andrezza Lemos Rangel da. Panorama de Patentes sobre o
aproveitamento da fibra de coco: ferramenta e estudo de caso. Rio de Janeiro,
2019. Dissertacao (Mestrado em Engenharia de Processos Quimicos e Bioquimicos)
- Escola de Quimica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

O Brasil ocupa posi¢ao de destaque na produgéo agricola, tendo a produgao de graos
alcancado seu recorde em 2016/2017. Neste periodo, o pais forneceu alimentos nao
sO para o mercado interno, como também para mais de 150 paises em todos os
continentes. Sendo assim, este setor econdmico tem importancia estratégica para o
pais. Em especial, no ano de 2017, o pais ocupou a posi¢cado de 4° maior produtor de
coco, implicando em uma geragdo de residuos da ordem de 1,8 toneladas,
considerando que de 80% a 85% do peso bruto do coco verde é descartado. A maior
parte da casca do coco produzida no Brasil € incinerada nos locais onde se faz o
descascamento dos frutos ou € jogada no lixo, descartando-se, dessa maneira, uma
quantidade significativa de biomassa de alto valor. Diante disto, é de grande
importancia o desenvolvimento de acdes para redu¢ao destes impactos ambientais,
agregando valor ao residuo gerado. O objetivo geral do presente trabalho € identificar
as principais tendéncias tecnoldgicas desenvolvidas em ambito mundial, relacionadas
ao aproveitamento da fibra de coco, utilizando como ferramenta a constru¢gao de um
panorama de patentes. Para tal, o presente trabalho utilizou os recursos do site
PATENT INSPIRATION, uma ferramenta paga de busca e também de analise,
baseada no banco de dados DOCDB do European Patent Office (EPO). Ao todo, 1095
patentes concedidas foram analisadas. Dessa analise foi possivel observar que
grande parte do movimento inventivo do setor vem da Asia, que tem como principal
escopo o desenvolvimento de tecnologia para producao de colchdes contendo a fibra
em sua composicdo (enquadrados no codigo CIP A47C27/00). No Brasil,
considerando o cenario internacional obtido por meio da estratégia de busca deste

estudo, nao foram identificadas patentes concedidas.



Entretanto, existem 3 patentes depositadas em analise, com escopo tecnolégico mais
avancgado, como € o caso do desenvolvimento de painéis solares utilizando fibra de
coco e silicio ou ainda o desenvolvimento de uma formulagdo bacteriana para
incorporagdo ao solo e para tratamento de sementes, promovendo melhor

crescimento da planta ou ainda fazendo controle biologico de doencas.

Palavras-chave: Panorama de patentes; patentes; prospecg¢éo tecnoldgica; fibra de
coco



ABSTRACT

SILVA, Andrezza Lemos Rangel da. Panorama de Patentes sobre o
aproveitamento da fibra de coco: ferramenta e estudo de caso. Rio de Janeiro,
2019. Dissertacédo (Mestrado em Engenharia de Processos Quimicos e Bioquimicos)
- Escola de Quimica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

Brazil occupies a prominent position in agricultural production, with grain production
reaching its record in 2016/2017. In this period, the country provided food not only for
the domestic market, but also for more than 150 countries on all continents. Therefore,
this economic sector has strategic importance for the country. In particular, in 2017 the
country occupied the position of 4th largest producer of coconut, implying a generation
of waste in the order of 1.8 tons, considering that from 80% to 85% of the gross weight
of green coconut is discarded. Most of the coconut husk produced in Brazil is
incinerated at the places where the fruits are peeled or thrown away, thus discarding
a significant amount of high value biomass. In view of this, it is of great importance the
development of actions to reduce these environmental impacts, adding value to the
waste generated. This work aims to identify the main technological trends developed
worldwide, related to the use of coconut fiber (coir), using Patent Landscape technique.
To obtain patent information, The present work used the PATENT INSPIRATION
website, a paid tool for patent search and analysis, based on the European Patent
Office (EPO) DOCDB database. In this study was analyzed 1095 granted patents and
it was possible to observe that a great part of the inventive movement of the sector
comes from Asia, whose main scope is the development of technology for the
production of mattresses containing coir in its composition (categorized in A47C27 /
00 IPC code). In Brazil, considering the international scenario obtained through the
search strategy of this study, patents granted were not identified. However, there are
3 patents applied, with a more advanced technological scope, such as the
development of solar panels using coconut fiber and silicon and the development of a
bacterial formulation for incorporation in the soil and for seed treatment, promoting

better growth of the plant or biological control of diseases.

Keywords: Patent Landscape; Patents; Technology Forecast; Coconut fibre; Coir
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1. INTRODUGAO

O Brasil se destaca na produgédo agricola, sendo este um dos setores
econdmicos mais estratégicos para o pais. A grande participagdo e o forte efeito
multiplicador do complexo agroindustrial no produto interno bruto (PIB), o alto peso
dos produtos de origem agricola (basicos, semielaborados e industrializados) na pauta
de exportacdes e a contribuicdo para o controle da inflacdo sao exemplos da
importancia da agricultura para o desempenho da economia brasileira (IPEA, 2012).
Na safra 2016/2017, o Pais alcancou seu recorde de produg¢ao de graos e forneceu
alimentos para o Brasil e para mais de 150 paises em todos os continentes
(EMBRAPA, 2018). Dados do Ministério da Agricultura mostram que, em 2018, a
agropecuaria registrou um crescimento de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB), tendo
como resultado do 3° trimestre o valor de R$ 61,9 bilhdes (GOVERNO FEDERAL,
2018).

Diante do desempenho do setor, é possivel perceber o grande potencial deste
em relagdo a geragédo de residuos, que esta associada ao desperdicio no uso de
insumos, as perdas entre a produgao e o consumo, € aos materiais que, gerados ao
longo da cadeia agroindustrial, ndo possuem valor econémico evidente. Estima-se
que, em média, de 20% a 30% da safra de graos, de frutas e de hortaligcas colhidas
no Brasil sejam desperdicados no caminho entre a lavoura e o consumidor. Os dados
sobre o tipo e volume de residuos gerados no agronegécio mundial sem valor

agregado sao escassos (ROSA, et al, 2011).

Diante deste cenario, atencdo especial tem sido voltada a minimizacdo ou
reuso de residuos e ao estabelecimento de novos usos de produtos e subprodutos

agropecuarios em substituicdo aos recursos nao renovaveis (ROSA, et al, 2011).

Os residuos rurais incluem todos os tipos de residuos gerados pelas atividades
produtivas nas zonas rurais, quais sejam: os residuos agricolas, florestais e pecuarios.

Os residuos agricolas sao aqueles produzidos no campo, resultantes das atividades
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de colheita dos produtos agricolas, entre eles, estdo: as cascas, palhas, colmos,
ramas, raizes, carogos, sabugo, etc. (TORRES & TARIFA, 2012).

Um residuo agricola abundante no territério nacional é a fibra de coco verde,
devido & alta producéo e consumo da fruta no pais (MARTINS, 2013). E importante
destacar o avanco desta cultura no Brasil: em 1990, o pais ocupava a 102 posicao no
ranking mundial, com uma producdo ao redor das 477 mil toneladas de coco
(MARTINS & JESUS JR., 2014). Atualmente, o pais € o quinto maior produtor mundial
com uma producdo de, aproximadamente, 2,3 milhdes de toneladas em 2017
(FAOSTAT, 2017). Segundo estatistica extraida da plataforma IBGE Cidades
(http://cidades.ibge.gov.br), com dados preliminares de 2017, foram produzidas quase
960 milhdes de unidades do fruto naquele ano, considerando 3.547 estabelecimentos

agricolas com mais de 50 pés.

A literatura reporta que de 80% a 85% do peso bruto do coco verde é
descartado (PEREIRA, 2012). Considerando a produgao brasileira de 2017 de 2,3
milhdes de toneladas, cerca 1,8 milhdes de toneladas s&o consideradas residuo e,
como tal, sdo dispostos em lixdes, vazadouros, encostas e até mesmo em aterros
sanitarios, passando por um processo de decomposi¢cdo causado pela acédo de
microrganismos, que fazem a biodigestao da matéria orgénica. Assim, outro problema
causado pelo descarte desse residuo € a emissao de metano, um dos gases mais
importantes do efeito estufa (PEREIRA, 2012). Vale a pena ressaltar que a casca do
coco verde € um material de dificil decomposigao, levando mais de oito anos para se
decompor (SEBRAE Nacional, 2016).

O coqueiro (Cocos nucifera L.) € uma planta comum da regido litoranea do
Nordeste, entretanto, pode ser cultivado em outras regides de clima tropical
caracterizado por uma temperatura acima de 22°C, com elevada umidade e chuvas
sazonais. Para que haja um bom desenvolvimento da planta, além do clima, o solo

deve ser leve, profundo, permeavel e arejado (CASTILHOS, 2011).

Neste sentido, € valido também mencionar que, além do Brasil, outros paises

estao sujeitos ao impacto ambiental da produgéo de coco e ainda em maior proporgao.
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A Figura 1 apresenta a lista dos 10 maiores produtores mundiais de coco, tendo em
vista a producgao de 2017, e, por meio dela, pode-se perceber que os trés principais
produtores sdo Indonésia, Filipinas e india, cuja producdo de 2017 somou,
aproximadamente, 45 milhdes de toneladas. Em conjunto com outros paises da Asia,
representam 90% da produg¢do mundial. Desta producdo, sdo geradas cerca de 36
milhdes de toneladas de residuos (BURTON, 2017).

18.983.378

Filipinas 14.049.131

11.469.837

Figura 1. Ranking dos 10 maiores produtores mundiais de coco
Fonte: Adaptado de FAOSTAT (2019)

Segundo os dados do Sistema IBGE de Recuperagdo Automatica (SIDRA),
disponivel em https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457, no Brasil, em 2017, a Regiao

Nordeste respondeu por 74,0% da produgao nacional de coco, destacando-se os
estados da Bahia, com 552,5 mil toneladas e participagéao de 30,3% da produgao do
Pais; Sergipe, com 237,3 mil toneladas; Ceara, com 186,7 mil toneladas e
Pernambuco, com 144,5 mil toneladas. Na Regido Sudeste, o maior produtor foi o
Espirito Santo, com 120,7 mil toneladas, aumento de 31,2% em relagdo ao ano
anterior. Em 2016, o Rio de Janeiro ficou na 92 posicao na producao do fruto, com 46
milhdes de unidades, contra 542 milhdes da Bahia (IBGE, 2017).

A maior parte da casca do coco produzida no Brasil € incinerada nos locais
onde se faz o descascamento dos frutos ou é jogada no lixo, descartando-se, dessa

maneira, uma quantidade significativa de material de alto valor para a industria e para
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a agricultura (CORREA, 20107?). Segundo Silveira (2008), os principais impactos do
descarte deste residuo sédo: a grande demanda de area, ja que este tipo de residuo
ocupa muito espaco nos aterros; a proliferagdo de vetores, devido ao acumulo de agua
nas cascas e a oferta de alimento no lixo; a emissdo de gas metano, devido a
decomposicao do residuo, e o impacto visual. Em relagao a proliferacdo de vetores,
vale a pena mencionar que a questdo € um problema de saude publica no Brasil,
devido a incidéncia de doencas como dengue e Chikungunya. Segundo o Ministério
da Saude (2019), o numero de casos provaveis de dengue no Brasil em janeiro de
2019, mais que dobrou em comparagcao ao mesmo periodo de 2018. Até o dia 02 de
fevereiro, registrou-se aumento de 149%, passando de 21.992 para 54.777 casos
provaveis da doenga. Quando verificado a incidéncia, em 2019, os casos chegam a
26,3 por 100 mil habitantes. O aumento dos casos gera um consequente aumento dos
gastos governamentais para o combate a doenca; as ag¢des de Vigilancia em Saude,
incluindo o combate ao Aedes aegypti, passaram de R$ 924,1 milhdes, em 2010, para
R$ 1,73 bilhdo em 2018.

A Figura 2 ilustra o descarte da casca de coco a céu aberto.

v s B ARSI, oy ) e ’ T . 'f“\’ e E‘.,’V L
Figura 2. Cascas de coco verde descartadas no meio ambiente
Fonte: CORREA (20107?)

Diante da magnitude deste setor no pais, € de grande importéncia o
desenvolvimento de acbes para reducédo destes impactos. Um exemplo de acdo no
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estado do Rio de Janeiro foi iniciada em janeiro de 2011, no trecho de praias entre o
Arpoador e o Leblon, em articulagdo com a SECONSERVA/COMLURRB e parceiros da
iniciativa privada, o PROJETO COCO ZERO (FERREIRA et al, 2012). Através desse
projeto, a Prefeitura incentivou a cadeia produtiva da reciclagem das cascas de coco,
que foi aplicada como matéria prima para divisérias e pisos industriais, para a
fabricagdo do cepo das vassouras do servigo de limpeza urbana e a fabricagdo de
coletores para utilizagdo nos parques publicos (Figura 3). Aproximadamente 1.000

toneladas de coco foram desviadas dos aterros sanitarios municipais (SOUZA, 2015).

"’lllllll l|
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For the manufacturing of this cart, 100 coconut shells
were used.

Figura 3. Fabricagéo de equipamentos publicos a partir da casca do coco
Fonte: SOUZA, 2015

Outro exemplo de agado no estado do Rio de Janeiro € a Lei 7768, publicada
em novembro de 2017, e que institui o programa de reciclagem do coco verde no
ambito do estado do Rio de Janeiro e, conforme o Art. 1°, item VI, tem como finalidade

também a transformacéao de residuos solidos em receita para o Estado.

Frente a situagéo problema exposta bem como o interesse governamental tanto
na mitigagdo dos impactos ambientais gerados por este residuo como no
aproveitamento para geracdo de receita, o objetivo geral do presente trabalho é

identificar as principais tendéncias tecnoldgicas relacionadas ao aproveitamento da
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fibra de coco, desenvolvidas em ambito mundial, por meio da construgdo de um

panorama de patentes.

Como objetivos especificos, tem-se:

. Apresentacao das caracteristicas da fibra de coco;
. Identificacdo de possiveis aplicacbes da fibra de coco, segundo a literatura;
. Identificagdo dos principais paises desenvolvedores de tecnologias para o

aproveitamento da fibra;
. Identificar principais segmentos tecnoldgicos para aproveitamento da fibra de

coco com maior valor agregado.

Para cumprir os objetivos propostos, a presente dissertagao esta estruturada
em cinco capitulos. O primeiro deles é a introducéo, onde foi feito o delineamento do
problema e do objetivo do trabalho. O capitulo 2 apresentara o referencial teérico que
suportara a construcdo do panorama de patentes. Nele serdo abordados aspectos
gerais a respeito do coco e da obtencédo da fibra, aplicagbes da fibra, segundo a
literatura, e a importancia da informacao das patentes para identificagdo do estado da
arte de uma tecnologia. No capitulo 3 sera apresentada a metodologia de busca dos
documentos bem como o modelo tedrico para analise da informag&o obtida. No
Capitulo 4, os resultados obtidos estdo organizados e analisados segundo dois
aspectos: mercadolégico e tecnolégico. Por fim, o capitulo 5 apresenta as

consideragdes finais e conclusdes obtidas a partir do estudo realizado.
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2. REFERENCIAL TEORICO

O presente capitulo tem como objetivo apresentar os principais aspectos sobre
o fruto objeto de estudo e a obtencao de sua fibra, alguns exemplos de aplicagao para
aproveitamento desta, segundo a literatura, e a importancia do documento de patente
como fonte de informagao tecnoldgica, suportando a escolha deste tipo de documento
para constru¢ao dos objetivos propostos para este trabalho no Capitulo 1.

2.1 O coco e sua fibra

2.1.1 Composicao do Fruto

O género Cocus é constituido pela espécie Cocus nucifera L. que, por sua vez,
€ composta por algumas variedades, entre as quais as mais importantes, do ponto de
vista agrondémico, socioecondmico e agroindustrial, sdo as variedades Typica (var.
Gigante) e Nana (var. Ana), que se acredita ter originado de uma mutac&o génica da
Gigante (MATTOS et. al, 2014).

No Brasil, a principal demanda de plantio da variedade Ana é a cultivar verde,
para consumo da agua do fruto ainda imaturo. Embora esta variedade apresente
também caracteristicas para ser empregada como matéria-prima nas agroindustrias
para producéao de leite de coco, coco ralado e outros, seu mercado € essencialmente
a agua-de-coco (in natura ou processada), a qual tem maior demanda de consumo

para frutos com cerca de sete meses de idade (MATTOS et. al, 2014).

Em botanica, o fruto do coqueiro é classificado como uma drupa fibrosa, ou
seja, se mantém fechado durante toda a sua vida, possui uma camada fibrosa
(mesocarpo), uma camada lenhosa (endocarpo), com trés poros de germinagao
localizados externamente, no epicarpo, e, internamente, no albumen sélido (copra)

(MARTINS, 2013). A Figura 4 mostra as principais partes do fruto do coqueiro.
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Figura 4. Corte longitudinal do coco
Fonte: MATTOS et al, 2014

Na estrutura do coco, considera-se como residuo do agronegdcio a fragéao
constituida pelo mesocarpo, que é a parte espessa e fibrosa do fruto, pelo exocarpo
ou epicarpo, que constitui a epiderme, e pelo endocarpo, que no fruto imaturo ainda

nao se apresenta tdo duro e rigido como no coco maduro (MATTOS et al, 2014).

A casca do coco verde, assim como a do coco maduro, € constituida por uma
fracdo de fibras e outra denominada de pé. As fibras de coco sdo materiais
lignoceluldésicos obtidos do mesocarpo e caracterizam-se pela sua dureza e
durabilidade atribuida ao alto teor de lignina, quando comparadas com outras fibras
naturais (CORRADINI et al., 2009).

A fibra de coco extraida do mesocarpo, parte espessa fibrosa do fruto,
apresenta uma elasticidade superior a outras fibras vegetais, além de uma elevada
capacidade de resistir & umidade e a altas variagdes nas condicdes climaticas. E
constituida de materiais lignoceluldsicos, sendo suas principais caracteristicas a baixa
densidade, a boa flexibilidade no processamento e a facilidade de modificagao perante
agentes quimicos, além de fonte de recursos renovaveis, biodegradaveis e néao
abrasivos (CASTILHOS, 2011).
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Quanto a sua composigao, as fibras vegetais sdo formadas basicamente de
celulose, lignina, hemicelulose, pectina e minerais. A celulose € o principal constituinte
estruturante, responsavel pela estabilidade e resisténcia das fibras. A lignina € um
polimero complexo que une as fibras celuldsicas, fornecendo resisténcia a
compresséo ao tecido celular e as fibras, enrijecendo a parede celular e protegendo
os carboidratos agucares contra danos fisicos e quimicos e conferindo qualidade e
flexibilidade a fibra. A hemicelulose atua como ligacdo entre a celulose e a lignina.
Fibras com alto teor de hemicelulose podem ser usadas para a producao de agucares
e alcool. A pectina € um polissacarideo, rico com fungdo aglutinante. Ja os
componentes minerais compdem a cinza quando as fibras sdo incineradas (ROCHA
et al, 2015). A Tabela 1 mostra as principais caracteristicas das fibras vegetais da
casca de coco verde, devendo-se destacar a elevada quantidade de lignina, que pode
chegar a 45% da composicao desta biomassa (CABRAL, 2015). A Tabela 2 mostra a
composi¢cao percentual de celulose, hemicelulose e lignina em diversas fibras
vegetais, composi¢cao esta relacionada, entre outros fatores, com a regido de

producao de diversas fibras, devido aos nutrientes fornecidos pelo solo a cada planta.

Tabela 1. Valores médios das principais propriedades
fisico-quimicas da casca do coco verde e sua composigao

Propriedades Valores Médios

pH 5,4
Condutividade elétrica (dS/m) 1,8
Relacdo C/N 132
Densidade (g/L) 70
Porosidade total (%) 95,6
Retencao de agua (mL/L) 538
Agua facilmente assimilavel (%) 19,8

Lignina (%) 35a45

Celulose (%) 23 a43

Hemicelulose (%) 3a12

Fonte: CABRAL, 2015.
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Tabela 2. Percentuais de celulose, hemicelulose e lignina, para diferentes
fibras naturais

Fibra Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%)
Carnauba 58 14 19
Algodao 82,7 5,7 -
Juta 64,4 12 11,8
Rami 68,6 13,1 0,6
Madeira 68,4 27,6 4,9
Fibras de coco 32 34 37
Fibras de coco 32 - 37
Casca de arroz 34 13 29
Casca de arroz 45 19 19,5
Casca de arroz 53 5 20

Fonte: MOURA, 2014

A fibra de coco pertence a familia das fibras duras, tais como o "sisal”. Uma vez
que tem como principais componentes a celulose e lignina, a fibra possui altos indices
de rigidez e dureza. Outras caracteristicas relevantes sdo a baixa condutividade ao

calor, a resisténcia ao impacto, as bactérias e a agua (AZEVEDO, 2008).

As principias caracteristicas técnicas da fibra da casca de coco que lhe garante

vantagens para a utilizagao industrial sdo as seguintes (SENHORAS, 2003):

e Inodora;

e Resistente a umidade;

e Amplia a difusdo’;

e N&o ¢ atacada por roedores;

e N&o apodrece;

e Nao produz fungos;

e Condutividade térmica: 0,043 a 0,045 W/mk?;

! Caracteristica relevante para aplicacdo como substrato agricola, por exemplo.
2 Para referéncia comparativa, a condutividade térmica do vidro é de 0,72 W/mk2 e da placa de amianto ¢ 1,26
W/mk2. Sendo assim, a fibra de coco pode ser aplicada como isolante térmico.
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e Comportamento ao fogo: classe B23.

A qualidade da fibra depende da variedade cultivada, do processo de extracao,
do grau de maturagéo do fruto e das condig¢des climaticas do local onde se faz o
cultivo. Esta qualidade €& determinada, principalmente, pelas propriedades fisicas

como diametro, comprimento, elasticidade e rigidez.

Existem trés tipos de fibras: fibra branca longa, fibra marrom longa e fibra
marrom curta. A fibra branca é extraida da casca do coco-verde com 8 a 10 meses de
idade; é mais fina, mais longa e mais macia do que a fibra marrom. A fibra marrom
longa pode ser fina ou grossa. As fibras marrons sao extraidas de cocos maduros com
aproximadamente 12 meses de idade. Um terco do material fibroso é constituido de
fibras longas, e dois tercos, de fibras curtas. E produzida principalmente pela india
(120 mil t/ano), Sri Lanka (73 mil t/ano), Tailandia (15 mil t/ano) e Filipinas (15 mil
t/ano). A india é o principal produtor de fibra branca. No Brasil, os principais produtores
de fibra longa (branca ou marrom), fibra curta e p6 sdo os estados de Sergipe e Ceara,
e de fibra mista, o Estado de Pernambuco. Toda a producao se destina ao mercado
interno. O aproveitamento industrial da casca de coco no Brasil ainda € muito baixo

(CORREA, 20107?), nédo tendo sido identificadas iniciativas de grande escala.

2.1.2 Obtengéao da Fibra de Coco

Segundo CASTILHOS (2011), o processo convencional de extragcédo das fibras
ocorre de duas formas: por maceragao ou desfibramento mecéanico. A maceracao é
realizada nas fibras de coco verde, enquanto o desfibramento mecanico ocorre nas

fibras de coco seco.

A maceragao € um processo de origem bioldgica, no qual as cascas de coco
sdo imersas em agua por um periodo de 4 a 12 semanas para que ocorra uma

fermentacdo anaerdbia espontanea da matéria vegetal, auxiliando a liberagdo dos

3 . . e . .. . , C . e A e

Materiais de Classe B tem contribuicdo ao fogo muito limitada, isto é, em condigdes de um incéndio
completamente desenvolvido, eles ndo contribuem para um significativo aumento da carga térmica do recinto, bem
como para o desenvolvimento do fogo.
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feixes fibrosos. Esta variacdo de tempo depende de fatores quimicos e fisicos como

pH e temperatura da agua

Depois de maceradas, as cascas seguem para o desfibramento, onde ocorre a
separacgao da parte celuldsica (fibra) da semicelulésica (pd). Este processo resulta em
cerca de 25% de fibras aproveitaveis e 75% de po.

Apods o desfibramento, as fibras devem ser lavadas em agua corrente para a
remogao parcial da lignina. Entdo, seguem para a secagem, que pode ser feita ao sol
ou em estufas e s&o separadas entre (longas ou curtas) através de peneiramento
(CASTILHOS, 2011).

O processo de obtengao da fibra de coco esta esquematizado na Figura 5, a
sequir.

—>

Fermentagao Anaerobia 75% p6

Tanques de agua »| Desfibramento

4-12 semanas
(Temperatura e pH)

L—p 25% fibra

l

Lavagem — Lignina

Fibra longa

> Secagem »| Peneiramento

Ao sol ou em estufa Fibra curta

Figura 5. Esquema do processo de obtengéo da fibra de coco
Fonte: Elaboragao prépria a partir de CASTILHOS, 2011

Um processo semelhante de beneficiamento da fibra e do pd do coco foi
apresentado por SILVEIRA (2008). O processo descrito em seu trabalho utiliza um
conjunto de equipamentos composto por um triturador, uma prensa e um classificador,
conectados de forma continua, desenvolvido por uma parceria entre Pesquisadores
da Embrapa Agroindustria Tropical (Ceara) e a metalurgica FORTALMAG. A Figura 6

mostra o equipamento para processamento da casca de coco verde.
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Figura 6. Equipamento para processamentoaa casca de coco verde

Fonte: MATTOS et al, 2014

A casca de coco € cortada e triturada e em seguida passa pelo processo de
esmagamento do produto. Em seguida, realiza-se uma etapa de prensagem, onde
remove-se 60% da umidade (agua de embebicdo), o que acarreta também na
remogao conjunta dos sais (SILVEIRA, 2008). A casca de coco tem alta concentragao
de sais em niveis tdxicos para o cultivo de varias espécies vegetais. Os danos da
salinidade na germinacdo de sementes estdo relacionados aos efeitos osmotico e
toxico dos ions. Porém, muitas espécies/variedades apresentam diferentes graus de
tolerancia/sensibilidade aos efeitos negativos dos sais durante o cultivo (MATTOS et
al, 2014). A eficiéncia desta etapa de prensagem € de grande importancia para a
perfeita selecao do material na etapa seguinte e também para a adequagéao do nivel
da salinidade do pé obtido no processamento (SILVEIRA, 2008).

Ao final da prensagem séao obtidas as cascas desintegradas com a umidade
reduzida, e o liquido da casca de coco verde (LCCV)*, numa proporgéo de 30% do
peso inicial de cascas processadas, cuja composigdo possui agucares

fermentesciveis, compostos fendlicos, cations (calcio, magnésio, potassio e soédio) e

4 Os estudos atualmente em andamento versam sobre 0 potencial do LCCV como fonte de taninos para formulagéo
de resinas fendlicas e para fins fitoterapicos; como fonte de aguicar em processos fermentativos e geragdo de biogas;
e como fonte de potassio, na fertilizagao de cultivos agricolas. Os resultados obtidos até o0 momento indicam que
o LCCV tem teor de taninos condensados capaz de viabilizar a elaboracdo de adesivos; teor de agucares que o
torna factivel de ser usado como meio de fermentacdo e conteudo de potdssio que possibilita seu uso na
fertirrigacdo de culturas, sobretudo aquelas tolerantes a alta salinidade, em razao da sua alta condutividade elétrica
(MATTOS et al, 2014).
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anions (cloreto, bicarbonato e sulfato), além de elevados valores de DQO e DBO. Tais
caracteristicas indicam a necessidade de tratamento adequado para esta agua
residudaria gerada no processo de beneficiamento da casca de coco verde (MATTOS
et al, 2014).

Apds a prensagem, as fibras sdo separadas do p6é por meio de uma maquina
classificadora. O material € turbilhonado ao longo do eixo da maquina e por diferenca
de densidade, o pd cai pela chapa perfurada e a fibra sai no fim do percurso. E
utilizada uma peneira grossa para retirar pequenas impurezas que vém com as fibras
(por exemplo: pd e restos de endocarpo do coco) a fim de conferir qualidade ao
produto para comercializagdo. Ha necessidade de secar as fibras (ao sol, ao vento ou
utilizando ar quente) por aproximadamente 02 horas para remog¢éo de umidade. Para
utilizacdo do p6 da casca de coco, é necessario que o mesmo esteja isento de
microrganismos fitopatogénicos. Por isso, o pé pode ser submetido a um tratamento
térmico, em forno rotativo, a 80°C durante 20 minutos (SILVEIRA, 2008).

O fluxograma, representado na Figura 7, apresenta as etapas do processo de

obtencéao da fibra bruta.

Liquido da Casca

Coleta da casca > Alimentagao > Trituragdo »
w < o ¢ ' Prensagem do Coco Verde

\

Tratamento

Térmico «— Classificagdo

* Fibra

Secagem

!

Reclassificagdo »| Enfardamento »| Armazenagem

l

Fibrilas e casquilhos

Figura 7. Fluxograma operacional da produgéo da fibra bruta e p6
Fonte: Adaptado de MATTOS et al, 2014 e SILVEIRA, 2008

\
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2.1.3 Aproveitamento da Fibra de Coco

A fibra extraida da casca do coco verde apresenta inumeras possibilidades de
uso, pois € um material ecoldgico, facilmente reciclavel, e pertence a familia das fibras

duras, o que Ihe confere elevados indices de rigidez e dureza (CABRAL, 2015).

A fibra de coco é adequada para exercer a funcao de reforco em materiais,
gragas a sua alta resisténcia e rigidez. De um modo geral, possui grande durabilidade,
atribuida ao alto teor de lignina e polioses, baixo teor de celulose, elevado angulo
espiral quando comparada com outras fibras naturais, o que Ihe confere um
comportamento diferenciado. Possui baixa densidade, grande percentual de
alongamento e valores pequenos de resisténcia a tragao e de moédulo de elasticidade
(ROSA, 2009).

O objetivo deste item é exemplificar algumas aplicagbes deste residuo,

reportadas na literatura.

2.1.3.1 Substrato Agricola

De um modo geral, observa-se que diferentes tipos de residuos agroindustriais
vém sendo progressivamente aplicados como substrato (casca de arroz, bagago de
cana, casca de pinus, etc.), visando oferecer alternativas para produtores de mudas e
minimizar o impacto ambiental provocado pelos residuos soélidos gerados. Neste
sentido, também se tem verificado a introdugéo de cultivos agricolas em substratos a
base de casca de coco seco, substituindo outros materiais, tais como: 1 de rocha,
turfas de Sphagnum, areia, etc. (ROSA et al, 2002).

O sucesso de uma cultura depende, em grande parte, da utilizagdo de mudas
de alta qualidade, e um dos principais fatores envolvidos na sua formacdo € o
substrato, que exerce a funcéo do solo, fornecendo a planta sustentacao, nutrientes,
agua e oxigénio (ROSA et al, 2002).

Para utilizagdo da fibra como substrato, uma etapa a mais € inserida no

processo de producgao da fibra. Apds o desfibramento, ja descrito anteriormente, as
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fibras s&o separadas e lavadas em agua corrente de boa qualidade, para diminuir o
teor de substancias tdéxicas como o tanino, cloreto de potassio e sédio. Em seguida,
passam por uma secagem ao sol, onde sua umidade é reduzida para uma faixa de 15
a 20%, pois o teor de umidade influencia no tamanho das particulas finais de substrato
(CASTILHO, 2011).

Alguns estudos apresentam teste de eficiéncia desta aplicagédo. Um exemplo é
o estudo apresentado por Cabral (2015), que mostra que o p6 da casca do coco, tanto
verde como maduro, mostrou-se favoravel ao desenvolvimento de substratos para
formacao de mudas de cajueiro anao precoce, apresentando boas caracteristicas, a
exemplo da facilidade de retirada da muda do tubete e agregacao das raizes ao
substrato, podendo, assim, substituir o uso do solo hidromoérfico, na propor¢ao de
20%.

Um substrato ideal deve possuir, entre outras caracteristicas, uma porosidade
acima de 85%, uma capacidade de aeragédo entre 10 e 30% e agua facilmente
assimilavel de 20 a 30%. Portanto, as propriedades da fibra de coco conferem ao seu
substrato caracteristicas de boa qualidade. A grande percentagem de lignina (35-45%)
e de celulose (23-43%) e a pequena quantidade de hemicelulose (3-12%), que é a
fragdo prontamente atacada por microorganismos, conferem ao substrato de fibra de
coco uma grande durabilidade, sendo desta maneira, recomendavel para cultivos de
ciclo longo, como as ornamentais. E também ideal para o cultivo de hortalicas sem o
uso do solo, pois ndo sofre o processo de degradacao acelerado causado pela intensa
aplicagao de agua e fertilizantes (CARRIJO, et al., 2002).

2.1.3.2 Mantas e telas para protegao do solo

A fibra de coco pode ser empregada na area agricola como matéria-prima para
controle de erosdo e repovoamento da vegetacdo de areas degradadas. A fibra
marrom, tecida em forma de manta, € um excelente material para ser usado em
superficies sujeitas a erosdo provocada pela agdo de chuvas ou ventos, como em
taludes nas margens de rodovias e ferrovias, em areas de reflorestamento, em

parques urbanos e em qualquer area de declive acentuado ou de ressecamento
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rapido. Esse produto, denominado de biomanta, € usado na recuperagao de areas
degradadas com grande sucesso. Estas mantas séo tecidas com fibra de coco, em
cujas malhas pode ser realizado o plantio da espécie vegetal desejada. Esse material,
de lenta decomposicdo, protege o solo diminuindo a evaporagdo, aumentando a
retencdo de umidade, protegendo e aumentando a atividade microbiana do solo e,
consequentemente, criando as condigbes favoraveis ao desenvolvimento vegetal
(CORREA, 2018).

2.1.3.3 Isolamento Acustico

Pode-se conceituar Tratamento Acustico como o conjunto de operagdes
destinados a atenuar o nivel de energia sonora entre a fonte geradora e o ouvinte ou
sensitivo (CUNHA, 2012).

Em compdsito com a cortica expandida, a fibra de coco apresenta excelentes
resultados na absorcao de ondas de baixa frequéncia, o que dificiimente é alcancado
com outros materiais. Além disso, apresenta resisténcia e durabilidade e cumpre com
as necessidades técnicas exigidas. E versatil e indicado para isolamento termo

acustico por ser uma matéria prima natural e renovavel (SOUZA et al., 2015).

Além do compdsito de cortica expandida, existem estudos para a incorporacao
da fibra de coco em outros materiais de constru¢do. Segundo Cunha (2012), a
incorporagao da fibra ao gesso para fabricagcdo de manta apresenta melhoria da
capacidade de absorg¢ao acustica do material na faixa de frequéncia de 102,28 Hz a

1.150,00 Hz, ganhos esses crescentes com a espessura da manta (CUNHA, 2012).

2.1.3.4 Industria Automobilistica

A fibra de coco é utilizada na fabricagao de pecas como encostos de cabeca,
para-sol interno, assentos e encostos de bancos, que equipam os veiculos da marca

Mercedes-Benz produzidos no Brasil.

Tecnicamente, a fibra do coco maduro é melhor do que a espuma derivada do

petroleo, pois a espuma condensa o vapor do corpo, enquanto o produto feito de coco
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e latex permite a aeracgao, evitando, assim, o incbmodo do suor, uma vez que, num
pais tropical, os produtos com essa fibra oferecem mais conforto. Nao obstante, a
utilizacao do coco verde também se mostra economicamente viavel na fabricagao de
produtos de latex com fibras, apesar de terem que passar por muitos outros
processos, inclusive quimicos, encarecendo o produto (CABRAL, 2015).

2.1.3.5 Construgéo Civil

A fibra de coco verde tem um excelente potencial para uso na construgao civil,
quando usada em pranchas pré-moldadas, por suas caracteristicas de resisténcia e
durabilidade, ou na utilizagdo do fibro-cimento. Neste caso, este residuo deve ser
usado com cimento especial, de baixo teor de alcalinidade, uma vez que a alcalinidade
do cimento normal destroi as fibras, fazendo com que a parede apresente rachaduras
e fraca resisténcia (CABRAL, 2015).

A adicdo de fibras nas matrizes pode melhorar as suas propriedades
mecanicas, como a resisténcia a tragcao, a flexdo e ao impacto. Além disso, altera seu
comportamento pos fissuragao diminuindo os efeitos de uma ruptura brusca da matriz
cimenticia. A rugosidade superficial das fibras de coco, particularmente as saliéncias
dispostas como fileiras de pequenos nodulos, ajuda na adesdo da matriz durante o
processo de cura e assim melhora a tensao interfacial, acarretando melhor resisténcia

mecanica do composito (SILVA et al 2012-b).

2.1.3.6 Téxtil

A fiacdo das fibras de coco ja era praticada na india varios séculos atras.
Somente por volta de 1859 iniciou-se a producao industrializada, com a abertura da
fabrica Darrah Smail & Co no distrito de Alleppey, em Kerala. Nos 20 anos seguintes
a cidade ja comportava diversas fabricas deste segmento; a maioria pertencia a
empresarios europeus e o mercado estava estabelecido. Com a Independéncia da
india em 1947, muitas fabricas fecharam ou foram entregues ao governo, e, aos
poucos, pequenas fabricas se estabeleceram nos arredores de Alleppey, as quais
forneciam produtos semiacabados para exportagcdo. Atualmente a cidade dispde de
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fabricas com alta capacidade produtiva, oferecendo produtos que resgatam a
qualidade e o requinte dos produtos de fibra de coco indiana (MARTINS, 2013).

As fibras de coco possuem caracteristicas semelhantes as das fibras de sisal,
podendo conferir também as mesmas aplicabilidades em produtos. Contudo, esta
ultima é um feixe de fibra muito longo em comparagao com a fibra de coco, fato que

inviabiliza a reproducdo do mesmo método de fiagdo para ambos os materiais.

O trabalho de MARTINS (2013) procurou explorar as possibilidades de uso da
fibra de coco verde e, para tal, foi realizado um tratamento nao agressivo, de efeito
superficial, visando melhorar a limpeza prévia do material sem alterar suas

caracteristicas fisicas.

Como produto final a autora apresentou um tecido rustico, que pode ser

utilizado na fabricacdo de acessorios de moda, decoracéao, entre outras aplicagdes.
2.1.3.7 Tratamento de Efluentes Industriais

Efluentes contendo altos teores de metais pesados e outros contaminantes,
como ions sulfato, sdo gerados na maior parte das vezes por industrias de
processamento de metais e por plantas de concentragdo de minérios. Em alguns
casos ocorre o descarte simultaneo de correntes carregadas com consideravel teor
de matéria organica (AZEVEDO, 2008).

Trabalhos vém sendo estudados acerca da utilizacdo da casca de coco verde
como sorvente para metais. Esse material apresenta grande potencial devido ao seu
elevado teor de matéria organica composta, principalmente, por lignina e celulose.
Ambos sdo biopolimeros reconhecidamente associados a remogdo de metais
pesados (AZEVEDO et alli, 2008).

A capacidade de remocdo de metais pelas fibras de coco depende da
composicdo quimica da sua superficie, onde grupos funcionais ativos s&o

responsaveis pela sor¢cdo. Grupos funcionais tais como, carboxila, hidroxila, carbonila



33

entre outros, presentes no poé da casca de coco, facilitam a adsor¢cao de metais
pesados. A morfologia porosa da casca de coco facilita a remogao dos metais em
solugdo, devido a sua superficie irregular permitindo a adsor¢dao dos metais nas
diferentes partes desse material (AZEVEDO et al, 2008).

Em seu estudo, Monteiro (2009) apresenta a eficiéncia das fibras de coco como
biossorvente na remocgao de ions de U, Th, Pb, Zn e Ni de meio aquoso. A analise
cinética do processo concluiu se tratar de um processo espontaneo, indicando
perspectivas promissoras no que diz respeito a aplicagéo das fibras de coco como

biossorvente destes ions em processos de tratamento de aguas residuarias.

2.1.3.8 Produgéo de Enzimas

Uma das alternativas para a utilizagcdo da casca do coco verde poderia ser o
seu aproveitamento em processos fermentativos, como, por exemplo, a produ¢ao de
enzimas. Este residuo lignoceluldsico apresenta composic¢ao similar a madeira. Dessa
forma, o residuo pode ser utilizado como meio de cultura natural para a producao de
enzimas hidroliticas, como: celulases, celobiase e xilanase. No campo da
comercializagdo de enzimas, o Brasil € basicamente consumidor de produtos
importados, o que transforma o coco verde em uma arma estratégica para alavancar

o desenvolvimento de uma industria nacional de enzimas (OLIVEIRA, 2010).

O pé6 da casca do coco verde se revelou como um 6timo substrato indutor no
processo de produgcao de celulases. A producido dessas enzimas a partir do p6 da
casca de coco pode representar, em nivel industrial, um importante processo no
aproveitamento de residuos agroindustriais, com vasta aplicagdo na industria
alimenticia (CABRAL, 2015).

2.1.3.9 Producgéo de Etanol 2G

Pelo seu alto teor de umidade, a casca do coco verde nao pode ser utilizada
para queima direta. Entretanto, na literatura, ha relatos de utilizagcdo energética da
biomassa lignocelul6sica residual, tais como a producéo de briquetes, carvao vegetal,

de bio-6leo de etanol de segunda geracgéao, entre outros (ROCHA et al, 2015).
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O etanol de segunda geragéao (2G), também conhecido como etanol celuldsico,
€ definido como o combustivel produzido a partir de materiais lignoceluldsicos, caso
dos residuos agroindustriais como palha de trigo, bagacgo de cana-de-agucar e residuo
de milho, e de residuos florestais, como pé de serraria. Essas matérias-primas sao
suficientemente abundantes e disponiveis ao redor do mundo, gerando emissodes
liquidas de gases do efeito estufa muito baixas e reduzindo, dessa forma, os impactos
ambientais (CABRAL, 2015).

A producdo de etanol a partir de materiais lignocelulésicos compreende,
basicamente, as etapas de pré-tratamento, hidrolise e fermentacdo, como

esquematizada na Figura 8.

Biomassa
Lignoceluldsica

—— | Pré-Tratamento > Hidrélise » Fermentagdo |——p Etanol

Figura 8. Representacido esquematica da produgéo de etanol a partir de biomassa lignocelulésica
Fonte: CABRAL, 2015

CABRAL (2015) em seu trabalho estuda dois tipos de pré-tratamento quimico,
acido e alcalino, na fibra da casca do coco verde a fim de avaliar a quantidade de
acucares liberados na fragao liquida da solugao para a obtengéo de etanol de segunda
geracao. A caracterizagao quimica da fibra da casca do coco verde constatou elevada
concentragdo de lignina, com valor médio de 40,10%, justificando o alto grau de
durabilidade e resisténcia deste material. No teste de capacidade fermentativa da
fracao liquida do pré-tratamento ficou evidenciado que a fragdo liquida apresenta
elevada concentragcao de pentoses, pois ndo houve sucesso no processo fermentativo
utilizando a Saccharomyces cerevisiae, tendo sido observado sucesso nas amostras
inoculadas com Pichia stipitis. Apos hidrélise enzimatica, ficou constatada maior
eficacia do pré-tratamento alcalino, apresentando conversido enzimatica e rendimento

global de 87% e 22,34 g ART/100 g de fibra in natura, respectivamente.

Os ensaios de fermentagao etandlica obtiveram consumo de cerca de 80% do

substrato presente no hidrolisado, medido em ART. A concentracdo de etanol



35

produzido e o rendimento fermentativo apresentaram, em média, 5,90 g/L e 90,42%,
respectivamente. Por fim, a autora constatou que é possivel produzir 39 litros de
etanol para cada tonelada casca do coco verde. Vale a pena mencionar que o
rendimento para producdo de etanol 2G a partir de palha de cana de acucar, por
exemplo, é de 287 litros de etanol por tonelada de palha (SANTOS et al, 2012).

2.2 A patente como fonte de informacgao

O desenvolvimento de monitoramentos tecnoldgicos se tornou de grande valor
hoje em dia devido a consolidacdo da economia baseada no conhecimento. Dada a
dinamica do desenvolvimento cientifico e tecnoldgico atual, conhecer o estado da arte
se torna imprescindivel para dirimir o risco intrinseco a atividade inovativa e se
implementar a gestdo da inovagao. Desse modo, a informagao tecnoldgica tem sido
cada vez mais utilizada como ferramenta para o planejamento estratégico,
subsidiando a tomada de decisao de instituicbes, empresas e ainda a formulagao de
politicas publicas (RIBEIRO & PAIVA, 2011).

A documentagédo de patentes € a mais completa entre as fontes de pesquisa.
Estudos revelam que 70% das informacgdes tecnoldgicas contidas nestes documentos
nao estao disponiveis em qualquer outro tipo de fonte de informacgao. De acordo com
a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o numero de pedidos de
patente € da ordem de 2,5 milhdes a cada ano, que resultam em cerca de 1,2 milhdes
de patentes concedidas por ano (INPI, 2016). Segundo o Annual Report 2018
publicado pelo European Patent Office, o escritério recebeu cerca de 174 mil depdsitos
de patentes no ano de 2018, sendo os 5 principais paises depositantes os Estados
Unidos, Alemanha, Japéo, Franga e China (EPO, 2019).

Em uma linguagem simples, no aspecto mais amplo, a patente deve ser
depositada para proteger os desenvolvimentos tecnolégicos nacionais, garantindo
divisas para o pais e para garantir ao depositante os direitos de propriedade sobre
uma invencgao. A patente concedida € um bem, uma propriedade de seu depositante
e, portanto, deve ser requerida no érgado competente e, no caso brasileiro, trata-se do

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).
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Em uma definigdo mais formal, segundo a Organiza¢gdo Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI), patentes sao direitos de propriedade intelectual para protecéo de
uma invengao em territérios de jurisdicdo individual que pode ser concedida em

contrapartida da divulgacao da invengéo (TRIPPE, 2015).

Ainda sobre este aspecto, 0 manual para o depositante de patentes, elaborado

pelo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015), define:

“E um titulo de propriedade temporario, oficial, concedido pelo
ESTADO, por forga de lei, ao seu titular ou seus sucessores
(pessoa fisica ou pessoa juridica), que passam a possuir 0s
direitos exclusivos sobre o bem, seja de um produto, de um
processo de fabricagdo ou aperfeicoamento de produtos e
processos ja existentes, objetos de sua patente. Terceiros
podem explorar a patente somente com permissdo do titular
(licenga). Durante a vigéncia da patente, o titular é
recompensado pelos esforcos e gastos despendidos na sua
criagdo.” (INPI, 2015).

Uma vez que a patente concedida representa um direito de excluir terceiros de
fazer, usar ou vender a invengdo em uma jurisdicdo especifica, ha um valor de
mercado associado a isso. As patentes sao as vezes referidas como um “monopdlio
limitado”, baseado em sua habilidade de prevenir competidores de entrar em um
mercado ou usar uma tecnologia patenteada. Tanto pelo potencial de negécio, quanto
pelas implicagdes legais, entender quais organizagdes detém patentes e quais areas
tecnoldgicas elas cobrem, pode ter um significante impacto na elaboragéo de politicas
e na tomada de decis&o corporativa (TRIPPE, 2015).

As patentes podem ser de dois tipos: patentes de invencédo e de modelo de
utilidade.

Os requisitos para obtencéo da patente de invencao de um produto ou processo
estdo elencados no art. 8°. da Lei da Propriedade Industrial (LPI - Lei 9.279/96):
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Art. 8° E patenteével a invencdo que atenda aos requisitos de

novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial.

O primeiro requisito, a novidade, é definida pelo art. 11 e § 1°,, da LPI:

Art. 11. A invencdo e o modelo de utilidade sao considerados
novos quando ndo compreendidos no estado da técnica.
§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data de deposito do pedido de
patente, por descri¢cdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro
meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts.
125 166¢e 177.

Assim, para atender ao requisito novidade, € necessario que o produto ou
processo nao tenha se tornado publico, por qualquer modo, antes da data do depésito,

em qualquer regidao do mundo.

O segundo requisito é o da atividade inventiva, que implica que o inventor
tenha aplicado o seu conhecimento para produzir um produto ou servico que nao
decorra obviamente da observagao do estado da técnica (MARTINS, 2010), conforme
art. 13 da Lei de Propriedade Industrial.

O terceiro requisito € o da aplicagao industrial, que significa que se possa
empregar a tecnologia numa atividade econdmica (MARTINS, 2010). Tal requisito é

descrito no art. 15 da Lei de Propriedade Industrial: “A invencdo e o modelo de

3 Quando a divulgacao da invencdo ou modelo de utilidade ocorrer 12 meses antes do depdsito ou da prioridade,
pelo inventor ou por publicagdo oficial do INPI ou por terceiros, sem consentimento do inventor, a partir de
informagdes por ele fornecidas (Lei 9.279/96).

6 "Art 16 - Ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou em organizagdo
internacional, que produza efeito de deposito nacional, serd assegurado direito de prioridade, nos prazos
estabelecidos no acordo, ndo sendo o deposito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos" (Lei
9.279/96)

TvAI. 17 -0 pedido de patente de invengdo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem
reivindicacdo de prioridade e ndo publicado, assegurara o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma
matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano."(Lei 9.279/96)
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utilidade sao considerados suscetiveis de aplicagao industrial quando possam ser

utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria”.

A importancia da protecdo a propriedade intelectual, como mecanismo de
garantia dos direitos e de estimulo aos investimentos, pode ser explicada em fungéo
da intensidade do desenvolvimento cientifico e tecnoldgico; da redug¢ao do ciclo de
vida dos produtos; do aumento dos custos de pesquisa e desenvolvimento e dos riscos
implicitos na opg¢do tecnoldgica; da consolidagdo da inovagdo como fator de
competitividade; e da capacidade de codificacdo dos conhecimentos. Esse novo
contexto levou ao que se convencionou denominar “Economia do Conhecimento”

criando um ambiente designado por “Mundo pré- patente”.

A utilizacdo do sistema patentario serve nao apenas para protecdo do
conhecimento desenvolvido, mas também como importante fonte de informacoes
tecnolégicas que permitem o acesso ao estado da técnica de uma determinada
tecnologia, a identificagdo de tendéncias tecnoldgicas, o monitoramento dos
investimentos em P&D da concorréncia, a identificagdo de recursos humanos com

determinadas competéncias e outras informagdes de interesse estratégico.

Embora a informacéo possa estar disponivel, o uso que dela se possa fazer ira
depender da capacidade de aprendizagem e dos conhecimentos ja assimilados por
aqueles que irdo ter acesso a essas informagdes, sejam os usuarios pessoas fisicas,
sejam instituicbes. Assim sendo, a capacidade de coletar, organizar, analisar e gerar
conhecimento proporcionando mudancas a partir do acesso as informacgdes torna-se
diferencial competitivo. Conforme Souza et al. (2010), esse é um novo desafio para
as instituicbes de ensino superior que passam a ter a responsabilidade de
instrumentar os novos profissionais para que estejam capacitados e qualificados para
atuarem em um mundo cada vez mais complexo e dindmico, o qual vem sendo

denominado de Era da Sociedade da Informagao e do Conhecimento.

O processo de geragao de direitos de patentes comega com o primeiro depdsito

de um requerimento em um escritorio nacional ou regional de patentes ou com a OMPI
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(nomeada o escritorio internacional de PCT). Na analise de patentes, esse escritorio
€ chamado Office of First Filing (OFF).

Frequentemente uma mesma invengéo (ou uma melhoria desta) € depositada
subsequentemente em outros escritérios e patentes de forma a obter protecdo em
outras jurisdigdes, usualmente pelo requerimento de prioridade de primeiro depdsito.
Estes escritorios sdo chamados de Offices of Second Filing (OSF). Cada novo
depdsito leva a criacdo de familias de patentes e associa relagdes entre membros de
uma mesma familia (TRIPPE, 2015).

A maioria dos escritérios divulga os pedidos de patentes 18 meses depois da
data de depdsito, ou da data de prioridade, se o escritério € um OSF. Esses
documentos sao chamados de pre-grant application e nao representam um direito
concedido, mas uma possibilidade de concessao no futuro. Elas fornecem indicativos
de um investimento e um interesse em uma area tecnolégica e como o ambiente em
torno da tecnologia pode mudar, caso a solicitagdo de patente se torne uma

concessao.

Enquanto uma publicacdo de uma solicitacdo pré-concessdo € usualmente
associada a uma jurisdigdo especifica e pode representar um indicador de onde a
invencéo foi desenvolvida (no caso de OFFs) ou onde a protegéo é buscada (no caso
de OSFs), ha também outros tipos especiais de solicitagdo de patente que facilita o
depdsito em varias jurisdigdes simultaneamente: a Convengao da Unido de Paris
(CUP) o sistema do Patent Cooperation Treaty (PCT) (TRIPPE, 2015).

No processo via CUP, o interessado deposita seu pedido em um pais membro
da CUP (um dos Estados partes da Convencédo de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial), e em seguida deposita pedidos separados de patente em
outros paises da CUP dentro de um prazo de 12 meses a contar da data de depésito
deste primeiro pedido de patente, durante o qual se beneficia da possibilidade em

todos estes paises de reivindicar a data de depédsito do primeiro pedido (WIPO, 2017).
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O principal objetivo do PCT é facilitar e tornar o mais eficiente possivel o
depdsito do pedido de patente nos varios Estados contratantes. Antes do seu advento,
a unica forma de se obter a protegao em varios paises consistia na apresentacao
separada do pedido de patente em cada um dos paises. O PCT permite que um
pedido de patente seja depositado em um unico pais (receptor), em um unico idioma,
estendendo seu efeito para cada um dos paises pretendidos, bastando tdo somente
que sejam designados pelo depositante. Cabe ressaltar, entretanto que, em cada um
dos paises designados, o pedido de patente passa pela fase nacional de tramitacéo,
podendo ser concedido ou ndo a patente nesse pais (TRIPPE, 2015).

A publicacdo de patentes concedidas € de particular importdncia em
comparagao com publicacbes de solicitagdes nao avaliadas, porque a concessao
afirma que a invencédo apresentada na solicitagdo é de fato nova e inventiva em
relacdo ao estado-da-arte conhecido. A concessdo pode ser utilizada como um
indicador de qualidade da atividade de inovagao (TRIPPE, 2015).

Os documentos de patente apresentam estrutura constituida das seguintes
partes: folha de rosto, relatério descritivo, desenhos (se houver), reivindicagdes e
resumo. A folha de rosto contém as chamadas informagdes bibliograficas, que
seguem padronizagao internacional definida pelos codigos INID (International Agreed
Numbers for the Identification of Data). Esses cddigos constituem-se em numeros
atribuidos a campos especificos do documento onde devem ser inseridas informacdes
que abrangem indicagdo de numeros (numero do pedido, numero da prioridade etc.);
indicacao de datas (data de depdsito, data da publicagédo, data da concesséao etc.);
identificagcdo da origem/propriedade (nome do inventor, nome do titular, pais do
primeiro documento — prioridade, etc.); informag¢des relacionadas a classificagéo
(codigo da Classificacao Internacional de Patentes - CIP; etc.) e outras (SOUZA et. al,
2010).

Devido a analise critica e minuciosa durante o processo de aprovacao de um
pedido de patente, além da grande densidade de informagbes contidas nestes

documentos, varios tipos de relatérios podem ser gerados para diferentes contextos
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de negocios. O presente trabalho tem como foco o uso da informagéo das patentes
para geracao dos chamados “Panorama de patentes” (Patent Landscape Reports).
Nao ha uma definicdo especifica para este tipo de relatorio, sendo possivel observar
diversas abordagens, algumas que incluem informag¢des oriundas de outras fontes,
como, por exemplo, analise de mercado e outras mais abrangentes, que tratam o
panorama como um mapa de patentes. No Capitulo 3 sera explicitada a metodologia

utilizada para construcao da presente dissertacao.
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3. METODOLOGIA

O objetivo deste capitulo é apresentar a ferramenta escolhida para busca das
informagdes de patentes, a metodologia de busca, composta pela selecédo de
palavras-chave e parametros de busca, e o modelo conceitual de analise das

informagdes.

3.1 Metodologia e ferramenta de busca das patentes

A metodologia de pesquisa selecionada para o presente estudo foi a chamada
Pesquisa Exploratéria. Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou a construir
hipéteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliografico;
(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiéncias praticas com o problema
pesquisado; e (c) analise de exemplos que estimulem a compreensdo. Essas
pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa bibliografica e estudo de caso
(GERHARDT & SILVEIRA, 2009).

A primeira etapa da metodologia consistiu na selegado da ferramenta de busca

mais adequada ao propodsito do Patent Landscape.

Usualmente, os trabalhos académicos privilegiam o uso de bases de dados
gratuitas para acesso a informagdes de patentes e, neste caso, duas ferramentas se
destacam. A primeira delas € a disponibilizada pelo escritério europeu (European

Patent Office), o ESPACENET (https://worldwide.espacenet.com/), cuja relevancia se

baseia em sua abrangéncia, pois a disponibiliza ndo sé os documentos europeus
como também os pedidos de patente publicados por mais de 100 paises e organismos
regionais. A base tem atualiza¢do diaria e suporta informagao de mais de 100 milhdes
de documentos do mundo inteiro, de 1836 aos dias de hoje. A segunda é a do
escritério norte-americano o United States Patent and Trademark Office — USPTO

(https://www.uspto.gov/), relevante em fungdo da magnitude/importéncia deste

mercado.
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A principal desvantagem da utilizagdo das bases citadas reside na analise dos
resultados obtidos. Isto porque se faz necessario a utilizacdo de ferramentas
comerciais de tabelamento das informacdes, além da analise critica individual/manual

ou por meio de softwares pagos de text mining.

Frente a isto, para o presente trabalho, optou-se por se utilizar os recursos do
site PATENT INSPIRATION (https://www.patentinspiration.com). Trata-se de uma

ferramenta paga de busca e de analise, que pode ser utilizada para identificacdo de

tendéncias tecnolégicas de um determinado setor ou dominio. As informacdes do
Patent Inspiration, como na maioria das ferramentas de busca de patentes comerciais,
séo baseadas no banco de dados DOCDB do European Patent Office (EPO). O banco
de dados DOCDB contéem dados bibliograficos de mais de 102 paises, incluindo
titulos, resumos, depositantes, inventores, citacbes, citacbes de literatura,
classificagdes de codigo e informagdes de familia, tendo atualizagdo semanal. A
ferramenta foi selecionada por apresentar melhor relagdo custo x beneficios e nao
necessitar de assinatura corporativa para acesso a informacéao, pois ha a opcéo de

assinatura individual, com possibilidade de descontos para estudantes.

A segunda etapa da metodologia consistiu em selecionar as palavras-chave
pertinentes ao tema e propor o cruzamento entre elas para busca na ferramenta
escolhida. Com base na literatura, foram identificados os seguintes termos referentes
a fibra de coco: “coconut mesocarp”, “coir”’, “coconut fiber” e “coconut lignin”.
Utilizando o recurso find related terms existente no site, adicionou-se a lista os termos

“coconut fibre” e “coconut fibrous husk”.

A primeira proposta de cruzamento dos termos identificados teve a seguinte
estrutura: (coconut AND (fiber or fibre or mesocarp or (fibrous and husk) or

lignin)) or coir).

Como parametros de busca, optou-se por localizar os termos no titulo ou no
resumo, de forma a garantir a especificidade da busca e resultados mais assertivos;

habilitou-se a ferramenta de “stemming”, que reduz um dado termo de busca a sua
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raiz mais basica, ou seja, habilita a busca por termos adjacentes que tenham a mesma
raiz; busca em todo espaco temporal ofertado pela base (a partir de 1900); retornando
apenas um resultado por familia de patentes; separando patentes concedidas e

solicitadas.

Nesta etapa, foram obtidos 1570 documentos. Entretanto, de forma amostral
foram analisados manualmente alguns resultados e percebeu-se que, com esta
estrutura, apesar de “coconut” e pelo menos um dos termos apds o booleano AND ter
sido localizado, muitas vezes ndo estavam relacionados na mesma sentencga, o que

prejudica a pertinéncia da patente ao escopo do presente estudo.

Sendo assim, uma nova estrutura de busca foi criada, utilizando os mesmos
parametros anteriores: ("coconut fiber" OR "coconut fibre" OR "coconut
mesocarp"” OR (coconut AND fibrous AND husk) OR "coconut lignin" OR coir).
Como resultado, obteve-se 1095 patentes concedidas, que serdo o objeto de analise

do presente estudo, cujos resultados serdo apresentados no Capitulo 4.

3.2 Metodologia para analise dos documentos

Como referéncia metodologica dos documentos para construgdo do Patent
Landscape, sera adotado o padrao internacional desenvolvido pela World Intellectual
Property Organization (WIPO), e divulgada por meio do guia “Guidelines for Preparing

Patent Landscape Reports”.

De uma maneira geral, o que se pode afirmar é que um relatério desta
natureza fornece uma viséo geral da atividade de patenteamento e tendéncias em um
campo de tecnologia, buscando responder questdes praticas e politicas de uma
maneira clara e acessivel. Sob a 6tica industrial, pode ser utilizado para decisdes de
investimentos, direcionamento de esforcos em pesquisa e desenvolvimento e
monitoramento da atividade de concorrentes. Para os formuladores de politicas
publicas, este tipo de estudo permite construir uma base de conhecimento antes de
se considerar a formulagdo de estratégias para assuntos complexos, como saude,

seguranga alimentar e meio ambiente.
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A maior parte das analises estatisticas feita a partir de patentes para este fim,
tem como base a utilizagdo de informagdes coletadas dos campos bibliograficos do
documento. Muitos destes campos contém textos categorizados ou numeros e,
consequentemente, sdo prontamente aplicaveis a analises estatisticas. Os campos
bibliograficos frequentemente utilizados na analise sdo requerente/depositante

(Applicant/Assignee); inventor; datas; classificagcbes e citagdes.

Segundo o manual da OMPI, o solicitante é uma entidade ou pessoa que
apresenta uma solicitagdo para deposito de um direito de propriedade industrial (por
exemplo, uma solicitacdo de patente ou uma solicitagao de registro de marca) em um
escritorio de propriedade industrial, ou em nome de quem um agente (representante)
preenche tal solicitagdo. Em geral, o solicitante € o inventor, mas também pode ser o
empregado ou a pessoa a que o inventor atribuiu seu direito de invengéo
(“procurador”, do inglés, assignee). Geralmente, este serd a companhia ou
organizagao, mas pode ser o inventor quando os direitos associados a invengao nao

forem transferidos, ou cedidos, para uma entidade diferente.

No contexto do uso das patentes como fonte de informagéo tecnoldgica, o
Solicitante/Depositante (Applicant/Assignee) representa o dono da patente e com
quem as negociagdes pelos direitos associados a invengao terdo que ser conduzidas.
Estudando este campo, por exemplo, identificam-se investidores em uma area técnica
especifica. Sob a otica de rede de relacionamentos frequentemente aplicadas para

identificar colaboradores para uma determinada area de conhecimento.

Ja o inventor, ainda de acordo com o manual da OMPI, é o autor da invengéo
e, pelo artigo 4° da Convencgao de Paris, tem o direito de ser mencionado como tal na
patente. Deste dado, a informacgéao tecnoldgica que pode ser extraida diz respeito aos
potenciais especialistas e lideres em uma area tecnolégica, uma vez que o inventor
representa a pessoa ou as pessoas que sado responsaveis pelo esforco intelectual
associado a invencao. Uma analise de rede de relacionamentos é aplicada neste caso
para identificar colaboragdes entre diferentes inventores ou grupos e instituicées para

as quais eles trabalham.
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Passando aos dados referentes a datas, estas correspondem a marcos
temporais significativos no ciclo de vida da solicitagdo de patentes. Os trés mais
importantes sdo a data de prioridade (priority date), de depdsito (filling date) e de

publicagao (publication date).

A data de prioridade (ou datas, se a prioridade de varias solicitagdes anteriores
for reivindicada) corresponde a data de depdsito de um pedido anterior se o
requerente reivindicar a prioridade desse pedido anterior. Isto € importante pois pode
determinar a relevancia do estado da técnica se certas condicbes sao conhecidas.
Vale mencionar que pode servir para identificar documentos que foram publicados em
diferentes paises e idiomas, mas se referem a mesma invencdo (“Familia de

patentes”).

A data de publicagéo é a data em que o documento € divulgado. Os pedidos
de patente sdo publicados 18 meses apds a data de apresentacdo ou a data de
prioridade mais antiga na maioria das autoridades emissoras de patentes. No caso
das patentes concedidas, a data de publicagcio coincide com a data de concessao.

Estas datas representam o tempo associado ao desenvolvimento ou
patenteamento de uma invengéo e sao utilizadas para analisar tendéncias. O estudo
das datas de depdsito e prioridade € uma indicagdo de quando as invengdes foram
desenvolvidas e quanto tempo demorou para as melhorias e modificagcbes
comecgarem. A data de publicagao € menos util para este propdsito. Em particular, a
data de concessao € mais um indicador de tempo entre a solicitacido e a concessao

da patente.

No tocante a classificagdes, a Classificagao Internacional de Patentes (CIP)
deve ser vista como uma ferramenta importante para acessar a informagao desejada
e é utilizada internacionalmente para indexacdo de documentos de patente de
invencédo e modelo de utilidade (DUPIN & SPRITZER, 2004).
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Esta classificagao foi estabelecida pelo Acordo de Strasbourg em 1971 e prové
um sistema de linguagem independente de simbolos para a categorizagdo dos
documentos de acordo com as diferentes areas tecnoldgicas as quais eles pertencem.

Uma nova verséo da CIP entra em vigor a cada ano em 1° de janeiro (WIPO, 20187).

A CIP é adotada por mais de 100 paises e coordenada pela Organizagao
Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI.

A estrutura da CIP é composta por secdes, classes, sub-classes e grupos,
sendo as sec¢des o nivel hierarquico mais alto. A Tabela 3 mostra, para a versao CIP

2017.01 a segmentagédo por segoes.

Tabela 3. Classificagéo Internacional de Patentes — Versdo 2019.01 — Se¢des

Secao A - Necessidades humanas

Secao B - Operacao de processamento; transporte

Secao C - Quimica; metalurgia

Secao D - Téxteis; papel

Secao E - Construgdes fixas

Secao F - Engenharia Mecénica; lluminagao; Aquecimento; Armas; Explos&o
Secao G - Fisica

Secao H - Eletricidade

Fonte: Elaboragao prépria

A representagcdo completa da classificacdo internacional compreende a

estrutura exemplificada na Figura 8, a seguir.

A 01 B 33/00 Grupo principal - 40 nivel

Secdo - 10 nivel ou
33/08 Subgrupo - nivel mais baixo

Classe - 20 nivel

Subclasse - 30 nivel

Grupo

Figura 8. Classificagdo Internacional de Patentes — Estrutura
Fonte: WIPO, 2017b
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Ainda sobre este topico, vale a pena mencionar que, em outubro de 2010, o
escritorio europeu de patentes e o escritério americano langaram um projeto conjunto
para criar a “Classificacdo Cooperativa de Patentes” (Cooperative Patent
Classification — CPC), de forma a abandonar as classificagdes proprietarias de cada
um desses orgaos. Assim como o sistema europeu, a CPC tem como base a CIP,

porém com um esquema de detalhamento maior (TRIPPE, 2015).

Durante o processo de patenteamento, um examinador ira buscar o estado-da-
arte relacionado a novidade ou um passo inventivo relacionado a inveng¢do. Quando
referéncias desta natureza sdo descobertas, elas sao citadas no documento durante
diferentes estagios de publicagdo. Usualmente, em um relatério de busca que

acompanha o documento.

Assim, as citacbes representam uma potencial relacdo entre duas invencdes.
O seu estudo permite, por exemplo, identificar a origem da invencéo que pode ter tido

um impacto maior no desenvolvimento de uma tecnologia.

Saindo do ambito dos dados bibliograficos, dentro da estrutura do documento

de patentes ha ainda dois campos importantes: o relatorio descritivo e a reivindicagao.

O relatdrio descritivo da invencéo € uma das partes essenciais do documento
sob a odtica inventiva. Usualmente é onde se especifica o campo técnico ao qual a
invengao esta relacionada, inclui um sumario do estado da técnica e descreve as
caracteristicas principais do item que esta sendo objeto de protegao, referenciando os
desenhos que porventura estejam compondo o documento. Entretanto, apesar da
riqueza de conteudo neste item do documento, sob a dtica de um estudo tecnolodgico,
esta secdo € uma das partes de mais dificil interpretacdo, uma vez que contém
informagdes da invengdo em si e de suas precursoras. Ainda que sejam aplicadas
técnicas como a mineragao de textos (“text mining”), por exemplo, fica dificil captar de
imediato a que se refere a palavra ou expressao encontrada, se ao invento principal
ou ao estado da técnica. Sendo assim, o relatério descritivo é geralmente descartado

em estudos do tipo panorama de patentes.
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A reivindicagdo, como 0 nome sugere, é a parte que define o assunto para o
qual a solicitagcdo de protecdo deve ser analisada e concedida. Sempre sera
identificado ao menos uma reivindicacao, sendo que a primeira, também chamada de
principal, deve conter todas as caracteristicas técnicas da invengdo que s&o
essenciais para solucionar o problema técnico a que se propde. Neste sentido,
determina o escopo de cada busca de anterioridade que sera feita pelo examinador.
Para panoramas de patentes, esta se¢cdo do documento costuma ser visitada apenas

em casos especificos quando ha um alto interesse na interpretagao deste item.

Seguindo este referencial conceitual, os resultados obtidos por meio da busca

apresentada no item 3.1 Metodologia de busca serdo analisados no capitulo 4.
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4. ANALISE DOS RESULTADOS

Este capitulo tem como objetivo apresentar a analise das 1095 patentes
concedidas obtidas por meio da metodologia de busca apresentada no item 3.1. Os
documentos serdao analisados sob duas éticas. A primeira, considerando aspectos
mercadoldgicos, em que se dara énfase ao entendimento da atividade patentaria, da
origem da inovacgao (pais e entidade) e valor dos documentos. A segunda, relativa a
aspectos tecnolégicos, entrando no cerne da invengao apresentada para identificar as

tendéncias tecnolégicas em destaque.

4.1 Aspectos Mercadolégicos

Considerando os campos bibliograficos da patente, o primeiro a ser analisado
foi a data de depdsito. Com isto, foi construida a Figura 9, que apresenta a distribuicao
dos documentos ao longo do tempo, isto €, a atividade patentaria. O primeiro resultado
identificado foi do ano de 1918; entretanto, para fins de analise, foi feito o recorte
temporal dos ultimos 20 anos, iniciando em 1998. O grafico permite observar um perfil
de crescimento dos depdsitos até o ano de 2013, onde se tem um ponto de inflexao,
coincidindo com uma queda da produgdo mundial de coco, conforme Figura 10.
Segundo Burton (2017), os produtores mundiais tem lutado para atender a demanda
crescente. Praticas comerciais justas tentam garantir que os beneficios do setor em
expansdo cheguem aos pequenos agricultores, mas estes mantém as taxas de
produgao crescendo em ritmo mais lento. A falta de investimento na sustentacéo da
produtividade da terra de cultivo de coco, em grande parte devido aos altos custos
associados, significa que algumas fazendas estdo produzindo 75% menos frutas do
que ha 30 anos. O problema da oferta insuficiente para atender ao aumento da
demanda nao é ajudado pelo fato de que muitas das arvores que produzem cocos
hoje tém mais de 50 anos, 20 anos apds seus anos de producdo. Muitas plantagdes
em toda a Asia estdo experimentando crescimento zero, e algumas estdo até
cessando a produgcdo a medida que seus agricultores mudam seu foco para a

producao de dendé.
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Figura 9. Atividade patentaria considerando a data de depdsito (1998-2018)
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Producao mundial de Coco (Milhoes ton)

Producéo

Figura 10. Produgdo mundial de coco (1998-2017)
Fonte: Elaboragao propria a partir de FAOSTAT (2018)

Ainda sobre a Figura 9, é possivel fazer inferéncias a respeito do grau de
maturidade da tecnologia relacionada ao uso da fibra de coco. O grafico apresentado
pode ser analisado como uma curva de evolugao tecnolégica. Considerando que, a
partir de 2016, a curva apresenta uma tendéncia de decrescimento, € possivel inferir

que o segmento tecnologico esteja proximo a seu estado de maturidade. Vale destacar
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que, para uma analise mais precisa, € importante acompanhar o desenvolvimento
tecnolégico por mais alguns anos a partir de 2018, pois a tendéncia observada pode
estar sendo causada por algum aspecto da conjuntura socioeconémica, por exemplo.
Além disto, a distribuicdo temporal isoladamente n&o € suficiente para definir o grau
de maturidade da tecnologia.

Outro dado que pode embasar a inferéncia anterior € a analise da curva
temporal de patentes depositadas (applied patents). Repetindo-se a metodologia de
busca proposta no item 3.1, selecionando, desta vez, os documentos ainda nao
concedidos, é possivel obter o grafico da Figura 11. Novamente tem-se um perfil
crescente, com maior concentracdo no biénio 2016-2017 e uma aparente queda em

2018 (que foi analisado até agosto, quando foi executada a busca).
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Figura 11. Atividade patentaria considerando a data de depdsito (1998-2018) - Applied Patents
Fonte: Patent Inspiration (2018)
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Outro aspecto relevante a ser analisado a partir dos dados bibliograficos das
patentes é a regido de origem da inovagao. A Figura 12 apresenta os 10 principais
paises dos depositantes das patentes em analise. Por meio dela € possivel observar
que ha uma grande concentragado de depdsitos provenientes de paises asiaticos, o
que é esperado visto que os maiores produtores do fruto se encontram localizados
nesta regido, conforme foi visto anteriormente. Além disto, estes paises fazem parte

do grupo dos 20 paises com maior indice de Inovagao, de acordo com o relatério do
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indice de Inovagao Global (1IG) 2017, publicado pela OMPI e pela Universidade de
Cornell. A cada ano, IIG faz um levantamento entre cerca de 130 economias que
utilizam dezenas de indicadores, desde registros de patentes até despesas em
educacao, fornecendo, com isso, uma analise das atividades de inovagao dos paises
(WIPO et al., 2017). Dentre os paises representados na Figura 12, observa-se que o
pais com maior volume de patentes concedidas € a China (204 documentos). Vale
mencionar que o pais se encontra entre os 10 paises com maior numero de depdsitos
de patentes em 2018, ranking este liderado pelos Estados Unidos, segundo o Annual
Report 2018 publicado pelo European Patent Office.

H China (204 patents)
Korea, Republic of (168 patents)
H United Kingdom (47 patents)
B Germany (40 patents)
[l Japan (32 patents)
M United States (28 patents)
Taiwan, Province of China (21 patents)
l Netherlands (10 patents)
H France (7 patents)
Others (5 patents)

Figura 12. Distribuicdo das patentes por pais de origem do depositante - 10 principais paises
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Ainda sobre o pais de origem do depositante, vale destacar que, apesar do
Brasil fazer parte do ranking de maiores produtores de coco, nao foram identificadas,

no universo analisado, patentes concedidas sobre o aproveitamento da fibra.

Com objetivo de observar se ha algum movimento brasileiro, no ambito
internacional, para o desenvolvimento de tecnologias neste segmento, mais uma vez
repetiu-se a metodologia de busca do item 3.1 selecionando como parametro patentes
ainda n&o concedidas (applied patents). Considerando os 10 principais paises neste

caso, ainda niao se observa a participagao do Brasil. Entretanto, ampliando o ranking
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para os 20 maiores depositantes, o pais € localizado no final da lista, com 3 patentes,
notando-se mais uma vez a concentracdo de documentos na regido da Asia. O
resultado pode ser observado na Figura 13 a seguir. O Brasil foi agrupado junto a
Austria, Holanda, Bélgica e ltalia no grupo "Outros". O escopo tecnolégico dos
documentos brasileiros sera detalhado posteriormente no item 4.2.1.

Il Korea, Republic of (74 patents)

[ Japan (73 patents)

M China (72 patents)

M United States (46 patents)

B Germany (45 patents)

M United Kingdom (34 patents)
India (19 patents)

[l Taiwan, Province of China (12 patents)

H Canada (9 patents)

[l Australia (6 patents)

Hl Sri Lanka (6 patents)

M France (6 patents)
Mexico (6 patents)

M Malaysia (5 patents)

[ Switzerland (5 patents)

H Others (17 patents)

Figura 13. Distribuigcdo das patentes por pais de origem do depositante (Applied patents) - 20
principais paises
Fonte: Patent Inspiration (2018)

A partir deste ponto, para fins de aprofundamento das analises, os paises
identificados na Figura 12, que representam os 10 principais paises de origem dos
depositantes, serdo agrupados por continentes.
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4.1.1 Patentes Concedidas - Asia

A Figura 14 apresenta a distribuicdo temporal dos documentos proveniente de
paises asiaticos, considerando a data de depdsito. Por meio dela observa-se o
comportamento oscilatério ao longo dos anos, com queda acentuada a partir de 2015,

o que explicita o comportamento geral ja representado na Figura 9.

35
30
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Figura 14. Atividade patentaria considerando a data de deposito (1998-2018) - Asia
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Um aspecto interessante de se analisar diz respeito aos players que
demonstram interesse sobre o tema objeto deste estudo, que podem configurar um
grupo de possiveis usuarios das tecnologias desenvolvidas, fornecedores de
tecnologia ou ainda potenciais parceiros comerciais ou de pesquisa. A Tabela 4
apresenta os principais depositantes de patentes sobre o assunto, nesta regido.
Através dela é possivel observar o destaque da empresa coreana ECOONE CORP.
Trata-se de uma empresa especializada na producdo e distribuicdo de produtos de
decoracao de interiores, tais como folha decorativa de PET-G, painéis, pisos, etc. A
empresa possui laboratérios afiliados para desenvolvimento de tecnologia, com a
proposta de utilizagdo de materiais eco-friendly. O grupo de patentes identificados
para esta empresa tem como foco a utilizacdo da fibra de coco na composi¢ao de
substratos para cultivo de plantas. Como exemplo, tem-se a patente KR101239060B1

- Floating body for cultivating plants, que apresenta um suporte flutuante para cultivo
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de plantas. Outro exemplo do mesmo depositante € o documento KR100939653B1 -
Eco block made of natural materials, que apresenta um bloco de vegetagao eco-
friendly para prover estabilidade estrutural e revestimento a beira mar e para cultivar
plantas, evitando a remogao das sementes por acdo da agua. Este bloco € composto
por fio de fibra de coco e de juta.

Tabela 4. Principais depositantes - Asia
Depositantes Qtde de Patentes

ECOONE CORP

LEE KWAN CHOON
GUIZHOU DAZIRAN TECHNOLOGY

CO 6
CHEN QIANG 4
IKEDA BUSSAN CO 4

Fonte: Elaboragéo Prépria a partir de Patentinpiration

Ainda referente a Tabela 4, observa-se uma segunda empresa em destaque.
Trata-se da chinesa GUIZHOU DAZIRAN TECHNOLOGY CO., dedicada a
manufatura de colchdes feitos a base de fibra vegetal, tendo sua primeira invencao
sido desenvolvida em 1990, com o colchao elastico a base de fibra de palma (GLOBAL
SOURCES WEBS, 2018). As patentes identificadas para este player possuem total
aderéncia ao escopo de suas atividades, sendo voltadas para a fabricacdo de
colchdes contendo a fibra de coco em sua composi¢ao (misturada a outras fibras, em
alguns casos). Um exemplo é a patente CN203357773U - Coir mattress hot pressing
die limiting structure, que apresenta uma estrutura limitadora da matriz de prensagem
a quente para construcdo de colchdes de fibra de coco. Outro exemplo é
CN101371738A - Technique for producing palm fibre elastic material, que discute um

processo de producéao de fibra elastica, composta por fibra de palma ou de coco.

Avaliando a atividade de desenvolvimento tecnolégico das empresas em
destaque, tem-se que para a ECOONE CORP, o ano de 2007 foi o de maior atividade,

8 Vale a pena mencionar a grande dificuldade de se obter informagdes de empresas orientais por meio de suas
fontes oficiais. Parte pela barreira do idioma, parte pela indisponibilidade de websites. Neste caso, as informagoes
utilizadas s@o provenientes de diretorios de empresas identificados pelo Google e com tradugdo para a lingua
inglesa.
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enquanto para GUIZHOU DAZIRAN TECHNOLOGY CO., os anos de 2009 e 2013
sdo os mais relevantes. Ampliando-se a observacao, destaca-se também que, a partir
de 2015, para o grupo de patentes estudado, ndo houve atividade patentaria das
empresas asiaticas. Estes comportamentos podem ser observados através da Figura
15.

CHEIL ECO TECH CO LTD 2 1
ECO GENERATION RIVER SYSTEM CO 1 1 1
ECOONE CORP 3 D @ € 1
GUIZHOU DAZIRAN TECHNOLOGY CO 2 1 2
HANLIMECO TECH CO LTD 1 1 1
IKEDA BUSSAN CO 1
K C RIVERTECH CO LTD i i il i
NIPPON BEET SUGAR MFG 1 ]
NIPPON SHOKUSEI KK 2
PHYGEN INC 1 1
POSCO i 2
REPUBLIC KR FORESTRY RES INST 1 1 1
RES INST IND SCIENCE & TECH 1 2 1
SAMSUNG EVERLAND INC 2
SHOWA DENKO KK i i
SINANDLE CORP 2
SOUTH HUITON CO LTD 3

SUZUKI SOGYO KK

WHAT A BEAUTIFUL WORLD CO LTD

YOUNGILHNT 1 3]

Figura 15. Atividade patentaria das empresas - Asia
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Ainda sobre as empresas em destaque, a Figura 16 mostra o cruzamento
Empresa x Cédigo CIP (Subclasse), por meio do qual podemos identificar a area em
que a empresa depositante esta propondo uma solugao tecnoldgica a ser protegida.
Em relagdo a ECOONE CORP, os principais codigos sao A01 e E02, que se referem
a Agricultura e Engenharia Hidraulica, respectivamente. Como exemplo de documento
sob estes codigos, tem-se a patente KR101239060B1 - Floating body for cultivating
plants, citada anteriormente. Vale destacar que a analise geral do grafico mostra a
maior concentragdo de documentos sob estes cdédigos, marcando a tendéncia

tecnologica de desenvolvimentos para estes segmentos.
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Ja a chinesa GUIZHOU DAZIRAN TECHNOLOGY CO. concentrou seus
esforcos para as areas A47 e B29, referentes a mobiliarios e trabalhos em plastico,
respectivamente. Como exemplo de patente sob o cdédigo A47 tem-se a
CN101371738A - Technique for producing palm fibre elastic material. Para o B29,
CN203357773U - Coir mattress hot pressing die limiting structure.

CHEIL ECO TECH CO LTD 2
ECO GENERATION RIVER SYSTEM CO 3
ECOONECORP | 9 4
GUIZHOU DAZIRAN TECHNOLOGY CO 2 2
HANLIMECO TECH CO LTD 3 2
IKEDA BUSSAN CO 2
K C RIVERTECH CO LTD 3 4
NIPPON BEET SUGAR MFG 2
NIPPON SHOKUSEI KK 2 2 2
PHYGEN INC 2
POSCO 4
REPUBLIC KR FORESTRY RES INST 2 2
RES INST IND SCIENCE & TECH 3
SAMSUNG EVERLAND INC
SHOWA DENKO KK
SINANDLE CORP 2
SOUTH HUITON CO LTD e
SUZUKI SOGYO KK 2
WHAT A BEAUTIFUL WORLD CO LTD 2

YOUNGILHNT

Figura 16. Empresa depositante x Cédigo CIP (Subclasse) - Asia
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Ainda sobre o0 segmento tecnologico das patentes concedidas, foi possivel obter
o grafico de analise do chamado Dominio Tecnoldgico. Assim como no grafico
anterior, a analise de dominios considera a classificacido internacional de patentes no
nivel de subclasses, agrupando-as em clusters. A Figura 17 mostra o resultado obtido

para o universo analisado.
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Figura 17. Mapa de Dominio Tecnoldgico (CIP) - Asia
Fonte: Patent Inspiration (2018)

A Figura 18 mostra que o dominio “Operations & Transport” € o que traz maior
variedade de subdominios, seguido de “Human Needs” e “Chemistry & metallurgy”.
Entretanto, em termos de quantidade de patentes em cada cluster, o subdominio
“Horticulture”, parte integrante de “Human Needs” é o mais representativo, com 137
documentos. Esta analise é de grande relevancia quando se quer estudar a solugéo
tecnoldgica para um problema especifico, pois as patentes integrantes de um mesmo
subdominio podem trazer solugdes para um mesmo problema ou ainda trazer

inovagdes complementares entre si.
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Nesta linha de encontrar solugbes para um problema especifico, um novo
grafico pode ser obtido. Utilizando a interpretacao sintatica das sentencgas inglesas, o
grafico “Problems” extrai os substantivos, verbos e adjetivos que tém alta importancia
no texto da patente. Com base na sua configuragédo, a analise conta o0 niumero de
vezes que uma palavra (combinagao) aparece no pool de patentes. Como se trata de
uma interpretacao sintatica, a ferramenta funciona melhor para documentos em inglés.
Entretanto, é exibida a qualidade do resultado obtido. A Figura 18 apresenta o
conjunto de problemas identificados no grupo de documentos em estudo, com
qualidade de 7,76% (33/425 patentes utilizadas na analise). Neste caso, destaca-se o
direcionamento para “country arid areas”, isto é, solugdes tecnoldgicas voltadas para
areas aridas. Um exemplo de patente deste grupo € a patente CN1348684 - Water-
saving seedling blocks made of coconut fiber, que diz respeito a construgdo de um
bloco para armazenamento de agua para plantas, a base de fibra de coco e bagago

de cana e um papel feito de fibra de coco.

10 guaranee the 4™

Figura 18. Mapa de Problemas identificados — Asia
Fonte: Patent Inspiration (2018)

A Figura 19 apresenta o chamado “Valor da Patente”, tomando como base quéo
recente € a patente, o tamanho da familia a qual ela pertence e o niumero de citagées
posteriores (citation forward). Neste caso, a patente de maior valor é a sinalizada pelo
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numero (1), US4235608A — Rotary-type conter-current heat exchanger, da empresa
ABC TRADING CO, com 4 membros na familia e 15 citagdes. Trata-se de uma patente
sobre um elemento de troca de calor composto de fibra natural, especialmente fibra
de coco, para um trocador de calor rotativo contracorrente. Segundo a Bloomberg, a
ABC TRADING CO é uma empresa japonesa de manufatura e venda de materiais de
construgdo. Outra patente de grande valor é a identificada em (2), EP0786496A2 —
Biodegradable plastic product made from coconut husk fiber powder mixture,
depositada pelo préprio inventor (japonés). A patente apresenta a composigao de um
blend de fibra de coco com um plastico biodegradavel.

Family size Score

200 (O () N

35-

30-
US4235608A

Rotary-type counter-
current heat

25- exchanger
ABC TRADING CO

Cited by other patents

EP0786496A2
Biodegradable plastic
product made from
coconut husk fiber
powder mixture
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Figura 19. Valor da Patente - Citagdes x Tamanho da familia — Asia

Fonte: Patent Inspiration (2018)

4.1.2 Patentes Concedidas - Europa

Da mesma forma que foi feito para os documentos asiaticos, para as 108
patentes européias foi feita a analise da atividade patentaria, considerando a data de
depdsito. Neste caso observou-se uma maior concentragdo de documentos até 2006
e uma atividade menos intensa desde entdo, conforme exposto na Figura 20.
Entretanto, n&o é possivel afirmar uma queda de relevancia do tema nesta regiao.

Repetindo-se a busca para as patentes ainda nao concedidas (applied patents),
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observam-se lacunas nos anos de 2010 e 2015, representando efetivamente uma
inatividade nestes anos, conforme pode ser observado na Figura 21. Vale destacar
que o quantitativo de documentos desta regido representa cerca de 25% dos

identificados para Asia.
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Figura 20. Atividade patentaria considerando a data de depésito (1998-2018) - Europa
Fonte: Patent Inspiration (2018)
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Em relagdo analise dos principais players para o assunto na regido,
considerando-se os 5 principais depositantes, que estdo listados na Tabela 5,
observam-se duas empresas em destaque: Coir Tyre Company LTD e a Bayer AG. A
primeira delas trata-se de uma empresa dissolvida em 1928 (THE LONDON
GAZETTE, 1928) e ndo foi possivel identificar noticias sobre transferéncia de seus
ativos para outra companhia. Portanto, o valor desses documentos é apenas para
marcar o inicio do interesse pelo tema e valor bibliografico para referéncia em outras
patentes. Em relagdo a Bayer AG, trata-se de uma empresa farmacéutica e quimica
alema, com atuagao global no setor de saude e agronegdcios. Suas patentes estéo
relacionadas a corantes aplicaveis para tingimento de couros e fibras sintéticas e
naturais (incluindo a fibra de coco). Logo, apesar de ndo esta diretamente relacionada
a producgao de algum item a partir da fibra de coco, o interesse em produtos destinados
inclusive a este tipo de fibra denota que o mercado identificou um potencial para o
desenvolvimento deste setor. Em relacdo a empresa Dunlop Rubber Co, multinacional
irlandesa fabricante de produtos em borracha (hoje chamada Dunlop Tyre), suas
patentes dizem respeito a mistura da fibra de coco em borracha, como é o exemplo
da patente GB525756A - Improvements in and relating to patterned rubber and the

manufacture thereof.

Tabela 5. Principais depositantes - Europa

Depositantes Qtde de Patentes
COIR TYRE COMPANY LTD 8
GEORGE DAUBNEY ROSE 7
BAYER AG 6
DUNLOP RUBBER CO 4
MAZZOLLI ERNESTO 3

Fonte: Elaboragao Prépria a partir de Patentinpiration

Ainda a respeito do movimento de empresas europeias, a Figura 22 mostra a
atividade das empresas por ano. O grande destaque desta representagao é que por
meio dela & possivel perceber que nos ultimos 20 anos foi muito incipiente os
desenvolvimentos provenientes de empresas e mesmo a Bayer AG, que se destacou
por ser umas das maiores detentoras de patentes que tangem o assunto, néo possui

atividade neste periodo. Neste caso, vale mencionar a empresa COMPO GMBH & CO
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KG, que possui documentos de 2013 e 2014. Segundo o Bloomberg, trata-se de uma
empresa alema de manufatura e distribuicdo de produtos quimicos e oferece marcas
de fertilizantes para jardins, fertilizantes para gramas, sementes para gramas,
produtos para protecdo de plantas e solo. A patente de 2014, EP2772131A1 - Turf
pad, que apresenta uma almofada de turfa® composta por fibra de coco, com 20% de
umidade. A patente de 2013, DE202013007304U1- Rasen-Pad nao pode ter seu

escopo interpretado em fungao do idioma.

Em relagdo a empresa Holland Potgrond BV, empresa holandesa do ramo de
servicos, sua patente de 2001, NL1012843C2 - Swelling apparatus for making coconut
fibre cultivation mats, comprises well with fertiliser, water and steam supply trata de
um aparato para matriz de cultivo a base de fibra de coco em um pogo com
fornecimento de fertilizante, agua e corrente de calor. A patente de 2007,
NL1029882C1 - Steam treatment device for plant material, especially for sterilizing
coconut fiber material, has steam chamber formed by pivoting tray with transport
device at one end apresenta um aparelho para tratamento a vapor para materiais
vegetais, em especial para esterilizar material a base de fibra de coco.

9 . , . N . _

Massa de tecido de varias plantas, esp. de musgos do gén. Sphagnum, produzida por lenta decomposi¢ido
anaerdbica associada a agdo da agua, encontrada em varias partes do mundo, com variagdo de consisténcia (do
torrdo até o limo) e de cor (de verde-claro ao negro), us. como fertilizante, forragem, combustivel e na feitura de
carvao.
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& & 8§ & & &8 & & &8 F &5 &4
BAYER AG
BRITISH ROPES LTD
COIR TYRE COMPANY LTD
COMPO GMBH & CO KG 1 1

DUNLOP RUBBER CO
GEORGE DAUBNEY ROSE
GYPROC PRODUCTS LTD

HOLLAND POTGROND B V 1 1

ROBERT FRASER THOMSON
SCHILL & SEILACHER

SCOTTISH DYES LIMITED
SINCLAIR HORTICULTURE & LEISUR
SLUMBERLAND LIMITED
SOMMER EXPLOIT

SYDNEY GEORGE BARKER
TUDOR HART OWEN

VONO LTD

WALTER SEFTON SUFFERN
WILLIAM GOODACRE & SONS LTD

WILLIE HORNER WILKINSON

Figura 22. Atividade patentaria das empresas - Europa
Fonte: Patent Inspiration (2018)

A Figura 23 apresenta a distribuigao das patentes de empresas pela subclasse
do cdodigo da Classificagao Internacional de Patentes. Vale destacar o escopo das
patentes da Bayer AG, com as subclasses €08 - COMPOSTOS
MACROMOLECULARES ORGANICOS; SUA PREPARACAO OU SEU
PROCESSAMENTO QUIMICO; COMPOSICOES BASEADAS NOS MESMOS, D01-
LINHAS OU FIBRAS NATURAIS OU MANUFATURADAS; FIACAO e C09 -
CORANTES; TINTAS; POLIDORES; RESINAS NATURAIS; ADESIVOS;
COMPOSICOES NAO ABRANGIDOS EM OUTROS LOCAIS; APLICACOES DE
MATERIAIS NAO ABRANGIDOS EM OUTROS LOCAIS. Conforme dito
anteriormente, as patentes desta empresa estao relacionadas a corantes aplicaveis
para tingimento de couros e fibras sintéticas e naturais (incluindo a fibra de coco), logo
fica evidente a relevancia do codigo CIP para a identificagdo do escopo da patente.
Em relagdo as empresas COMPO GMBH & CO KG e Holland Potgrond BV possuem
escopo na subclasse A01 - AGRICULTURA; SILVICULTURA; PECUARIA; CACA;
CAPTURA EM ARMADILHAS; PESCA
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S8R 88T8E8538558¢8¢
BAYER AG 6
BRITISH ROPES LTD
COIR TYRE COMPANY LTD 3
COMPO GMBH & CO KG
DUNLOP RUBBER CO
GEORGE DAUBNEY ROSE 3

GYPROC PRODUCTS LTD
HOLLAND POTGROND B V

SCHILL & SEILACHER

SINCLAIR HORTICULTURE & LEISUR
SLUMBERLAND LIMITED

SOLVAY INTEROX LTD

SOMMER EXPLOIT

SPANEX SPANCIRKEL

TPS TECHNOPARTNER SAMTRONIC GMBH
TWISTRINGER RBM DRAENFILTER
VONO LTD

WELTEKE ERB MARIANNE
WILHELM HADDICK GMBH & CO KG
WILLIE HORNER WILKINSON

Figura 23. Empresa depositante x Cédigo CIP (Subclasse) - Europa
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Analisando-se os dominios tecnoldgicos, exibidos na Figura 24, baseados
igualmente na Classificacdo Internacional da Patente, tem-se 6 dominios para as
patentes europeias ("Human Needs"; "Operation & Transport"; "Chemistry &
Metallurgy"; "Textile & Paper"; "Construction" e "Enginees, Heating & Mechanical
Engineering"). Dentre os dominios identificados, "Human Needs" é o de maior

destaque, em especial o subdominio "Horticulture ", com 17 documentos.
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Finalmente, o ultimo aspecto analisado foi o valor da patente, representado no

grafico da Figura 25. Com 19 membros na familia e 4 citagdes, a patente de maior

valor identificada foi a representada em (1), GB-1535264A - Covering for floor or wall,

que trata de um revestimento formado por fios téxteis que podem ser feitos de diversas

fibras, dentre elas a fibra de coco, além do aparato para produ¢gédo do mesmo. Além

desta, devido ao numero de citagdes, vale a pena citar a patente representada em (2),

GB984170A - Improvements in or relating to chipboard, que apresenta um aglomerado

de superficie lisa é feito aplicando, como revestimento, a pelo menos uma superficie
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de uma massa de aparas de madeira e resina aglutinante, uma mistura de enchimento

fibroso finamente moido e particulas sdlidas de resina.

Family size Score

c00Q() M

-
S
|

GB984170A
Improvements in or

relating to chipboard (2)
CONWAY DOLMAN LTD

6 12

10- Family members Citations

-
N
I

Cited by other patents

GB1535264A
Covering for floor or
wall

SOMMER EXPLOIT

19 4

Family members Citations

0

‘ date publication
T T T T T T T T T T 1
1920 1930 1940 1950 1960 1970 980 1990 2000 2010

Figura 25. Valor da Patente - Citagdes x Tamanho da familia — Europa

Fonte: Patent Inspiration (2018)

4.1.3 Patentes Concedidas - América do Norte (Estados Unidos)

Conforme dito anteriormente, a Ameérica do Norte, representada pelos Estados
Unidos, teve a mais baixa representatividade, com 28 patentes concedidas. A Figura
26 apresenta a atividade patentaria no pais, considerando a data da solicitacdo das
patentes concedidas. Neste caso, observa-se que 2011 é o ano em destaque, com 4
patentes concedidas. Na Figura 27, onde esta representada a distribuicdo das
patentes para aquelas que ainda ndo foram concedidas, € possivel observar o
aumento da atividade no ano de 2017, o que pode denotar um aumento do interesse
do pais pelo assunto. Vale destacar que caso tenha ocorrido movimento também em
2018 ainda nao € possivel observar pois os documentos encontram-se no periodo de

sigilo.
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Figura 26. Atividade patentaria considerando a data de depdsito (1998-2018) - América do Norte
(EUA)

Fonte: Patent Inspiration (2018)
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Figura 27. Atividade patentaria considerando a data de depdsito (1998-2018) - Applied Patents -
América do Norte (EUA)
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Em relagcdo aos depositantes, excluindo-se os depdsitos provenientes de
pessoas fisica, destaca-se a parceria entre o fundo de investimentos Excelhigh Inc e
a empresa lvy Acres Inc, fabricante de material para cultivo de vegetais, com a patente
US2008155897A1 - Biodegradable planters, que apresenta um recipiente plantador
composto de um blend de amido e fibra de coco, revestido com latex natural. Na Figura

28 o destaque desta parceria fica evidenciado, centrada no campo tecnoldgico do
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Main Group AO01 da Classificacdo Internacional de Patentes, referente a
AGRICULTURA; SILVICULTURA; PECUARIA; CACA; CAPTURA EM ARMADILHAS;
PESCA. Vale destaque que este € o Main Group de maior representatividade,
contando com a participagado também das empresas North American Green Inc, que
vende solugbes para controle de erosdo (Patente US5849645A - Reinforced
composite matting) e OMS Investments Inc, fabricante de containers para plantio
(Patente US6189260B1 - Compressed mixtures of coconut coir pith and peat moss

and processes for the preparation thereof)

& § & & &S S & ¢
ALFRED WILLARD FRENCH
AZDEL INC
BEATRICE FOODS CO
EXCELHIGHING | 2
EXXON RESEARCH ENGINEERING CO
FOOD CYCLE SYSTEMS CO LTD
FOUNTAINHEAD LLC
HEADWAY TECHNOLOGIES INC 2
IVY ACRES INC | 2
JESSE CLAYTON FORKNER
MOERMAN R A
NORTH AMERICAN GREEN INC
OMS INVESTMENTS INC
QUANICS INC
ROBERT FRASER THOMSON
ROUSSEAU RES INC
SCOTTISH DYES LIMITED

Figura 28. Empresa depositante x Cédigo CIP (Subclasse) - América do Norte (EUA)
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Por fim, analisando-se o valor da patente, tendo como critério o tamanho da
familia e a quantidade de citacbes posteriores, conforme pode ser observado na
Figura 29, tem-se em destaque a patente da empresa OMS Investments Inc,
representada em (1), US6189260B1 - Compressed mixtures of coconut coir pith and
peat moss and processes for the preparation thereof, que apresenta um meio de
crescimento de plantas composto de fibra de coco e musgo de turfa, cuja composigéao
apresenta bom grau de "afofamento" e boa molhabilidade. Outra patente que merece
destaque, com 25 citacbes e 11 membros na familia € a US2006099393A1 -
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Composite thermoplastic sheets including natural fiber (representada em (2)), que

apresenta a composicao de folhas termoplasticas cont

endo 80% em peso de fibras

naturais, fibra de coco inclusive. Além desta, vale mencionar a patente representada

em (3), com 17 citacbes e 16 membros na familia (US4451322A - Apparatus for

forming structural sheets from fibrous biological waste)

para conformacao de material fibroso em folhas.

, que apresenta um aparelho

@ Family size Score
c
: 200 O N
30- § O
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25-0
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Figura 29. Valor da Patente - Citagdes x Tamanho da famil

Fonte: Patent Inspiration (2018)
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4.2 Aspectos Tecnolégicos

O presente subcapitulo tem como objetivo apresentar o estudo das patentes
sob a odtica tecnoldgica, identificando a natureza das invengdes e as principais
tendéncias dos ultimos anos. Para tal, o campo do documento que sera analisado € a

Classificag&o Internacional de Patentes (CIP).

Conforme descrito no item 3.2 - METODOLOGIA DE ANALISE, a CIP é um
cédigo de indexacgao de documentos de patentes de invengao e modelo de utilizado
utilizado internacionalmente, categorizando os documentos de acordo com as areas

tecnoldgicas a que pertencem.

Para o universo das 1095 patentes concedidas obtidas, a Figura 30 apresenta

a distribuicdo dos documentos considerando os 10 grupos principais de maior

recorréncia nas patentes.

Il A47C27/00 (180 patents, 28%) Spring
A01G1/00 (124 patents, 19%) Horticulture

[l E02D17/00 (76 patents, 12%) Excavations

M A01G31/00 (57 patents, 9%) Soilless cultivation

[l A01G9/00 (55 patents, 9%) Receptacles

[l E02B3/00 (50 patents, 8%) Engineering work in connection with control
or use of streams

D04H1/00 (30 patents, 5%) Non-woven fabrics formed wholly or mainly

of staple fibres or like relatively short fibres

Il B32B9/00 (27 patents, 4%) Layered products essentially comprising a
particular substance not covered by groups

Il A47C23/00 (25 patents, 4%) Spring mattresses with rigid frame or
forming part of the bedstead

C05G3/00 (19 patents, 3%) Mixtures of one or more fertilisers with
materials not having a specifically fertilising activity

Figura 30. Distribuicdo das Patentes por Grupo Principal - CIP
Fonte: Patent Inspiration (2018)

Analisando a Figura 30, o primeiro aspecto que chama atencéao é fato de que
0s grupos de maior recorréncia estdo na Secdo A - Necessidades Humanas,

denotando um possivel direcionamento para a aplicagao final da fibra de coco, em
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detrimento da melhoria dos processos de obtencdo da mesma. Lembrando que a
estratégia de busca adotada foi generalista, permitindo a obtencéo de documentos de
diferentes naturezas, ou seja, o escopo nao foi restrito a nenhum aspecto especifico

do processo, de forma a se ter um panorama geral do estado da arte.

Com 28% (180 patentes) tem-se o Grupo Principal A47C27/00 referente a
Molas, estofados ou colchdes pneumaticos especialmente adaptados a cadeiras,
camas ou sofas. Analisando-se as patentes deste grupo, identificou-se que se referem
a construgao de colchdes contendo fibra de coco em suas camadas. Um exemplo
desta categoria € o modelo de utilidade chinés publicado em 2017 CN205923539U -
Utensil traditional chinese medicine stratum society type mattress, que utiliza a fibra
de coco como leito de sustentagdo das molas. Outro exemplo é o trazido pelo
documento chinés de 2018 CN207186409U - Coconut fiber mattress que trata da
construgcdo de um colchao pela sobreposicdo de camadas de fibra de coco macia e
rigida para atingir a rigidez ideal para o corpo humano, bem como evitar infestagao

por insetos.

O segundo Grupo em relevancia € o A01G1/00, com 124 patentes (19%) que
se refere a HORTICULTURA; CULTIVO DE VEGETAIS, FLORES, ARROZ, FRUTAS,
VINHAS, LUPULOS OU ALGAS; SILVICULTURA; IRRIGACAO, no qual a fibra de
coco € aplicada em: mistura para meio de cultivo de plantas, como € o caso da patente
CN106212001A - llex kudincha seedling cuttage reproduction method em que a fibra
de coco é misturada com lama amarela, areia e esterco para servir de meio de
reproducdo de mudas de llex kudincha ou ainda o documento CN205005535U -
Planting technique system suitable for curved surface roof, que apresenta uma técnica
de plantio de mudas em superficies curvas (como telhas) e utiliza a fibra de coco como
meio de cultivo e sustentagdo da planta. Ha também a aplicagdo como manta de
protecdo de corpos hidrograficos, como no modelo de utilidade CN205024644U -

Modular ecological revetment structure;

O Grupo E02D17/00, com 76 patentes, diz respeito a Escavagdes; Guarnicao

das bordas das escavacodes; Construcdo de aterros. Neste temos como exemplo o
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modelo de utilidade CN205857209U - Ecological bank protection of soil and water
conservation, em que colunas de fibra de coco sao utilizadas como meio de evitar
erosdo do solo e perda de agua. Outro exemplo é a patente coreana
KR20170054786A - A Coir net weaving machine que apresenta a construgdo de uma
maquina para tecelagem de fios a base de fibra de coco, necessaria para tecer as

mantas de protecéo do solo.

O Grupo A01G31/00 (57 patentes), referente a Cultivo sem uso de solo, p. ex
Hidroponia, tendo como exemplos os documento GB2543968A - Coir substrate and
apparatus and method for the production thereof, que apresenta um método de
producao de substrato de fibra de coco e AU2016101963A4 - Hydroponic Container,
que apresenta a construcdo de um recipiente para cultivo hidropénico contendo fibra
de coco compactada como meio de cultivo.

Por fim, em relagdo ao grupo A01G9/00 (55 documentos) diz respeito a Cultivo
em receptaculos, estufas ou casas de vegetagdo; Bordadura para canteiros,
gramados ou similares, tem-se o documento CN105659977A - Environmental-
protection ecological vegetation carpet by utilization of municipal sludge, que
apresenta a formulagdo de um "tapete" ecoldgico de vegetagao, que utiliza fibra de

coco em uma de suas camadas.

4.2.1 O caso das patentes brasileiras

Conforme mencionado no item 4.1 - Aspectos Mercadologicos, uma vez que
nao foram identificados documentos brasileiros nos resultados obtidos para patentes
concedidas, a mesma metodologia foi repetida para o grupo de patentes solicitadas

(applied patents). Neste momento, foram identificadas 3 solicitagdes brasileiras:

1. Patente WO2017049373A1 - Thermophotovoltaic (tpv) solar panel with hybrid
coconut fiber, solicitada por uma pessoa fisica, que apresenta uma unidade solar

hibrida monolitica, capaz de gerar energia solar a partir de duas fontes solares
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(fotovoltaica e térmica) ao mesmo tempo e instantaneamente, desenvolvido usando
fibra de coco e silicio.

[Cédigos CIP: H02S10/30 - Sistemas termofotovoltaicos (células fotovoltaicas
especialmente adaptadas para conversao ou meios de deteccao para radiagao infra-
vermelha [IR] HO1L 31/00; dispositivos termoelétricos HO1L 35/00) | H02S40/44 -
Meios para utilizar energia do calor, p. ex. sistemas hibridos produzindo agua
aquecida e eletricidade ao mesmo tempo (directamente associados a célula

fotovoltaica [PV] ou integrada a célula PV].

2. Patente WO2015058268A1 - Method for producing natural-latex-insulated
coconut-fibre soles and inputs for the footwear industry, também solicitada por
pessoa fisica, que apresenta um método para a producdo de solados e insumos de
fibra de coco com latex natural para a industria cal¢adista, compreendendo uma folha
de fibra de coco e a sola de latex natural, ambos cortados no modelo do calgado e
forrados com folhas de couro para garantir a durabilidade do calgado.

[Codigos CIP: A43B1/02 - Calgados feitos de fibras animais ou fibras de plantas ou
de tecidos fabricados com as mesmas | A43B1/10 - Calgados feitos de borracha |
A43B7/00 - Calgados com dispositivos higiénicos ou sanitarios | A43B17/00 -
Palmilhas para insercdo, p. ex. enchimentos ou encaixes, para serem fixadas ao

sapato apoOs a gaspea ser agregadal.

3. Patente US2014026258A1 - Bacterial formulation which can be used for
biologically controlling plant diseases and promoting plant growth, solicitada
pela Embrapa juntamente com o inventor. A patente refere-se a uma formulagao
bacteriana em materiais de fibra vegetal (preferencialmente fibra de coco), que podem
ser incorporados em solos e para tratamento de sementes, bem como em nutrientes
em sistemas hidroscépicos, para promocao de crescimento de plantas e/ou controle
biolégico de doencas.

[Cédigos CIP: AO1TN 63/04 - Fungos microbiais; Substancias produzidas por meio
destas ou obtidas a partir destas | A61K 35/74 - Bactérias (uso terapéutico de

proteinas de origem bacteriana)].
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5. CONSIDERAGOES FINAIS E CONCLUSAO

A destinagéo dos residuos de atividades econdmicas, sejam elas industrial ou
agricola, € um dos principais temas de preocupagao mundial. A Agenda 2030, plano
de acdo da Organizacédo das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento Sustentavel
tem como um dos seus objetivos tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis e, mais especificamente, até 2030,
reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando
especial atencdo a qualidade do ar, gestdo de residuos municipais e outros (ONU,
2015).

O Brasil ainda é um pais cuja economia € fortemente impulsionada pelo setor
agricola. No 3o trimestre de 2018, a agropecuaria registrou um crescimento de 0,7%
no Produto Interno Bruto (PIB), tendo como resultado o valor de R$ 61,9 bilhdes
segundo dados oficiais do Governo Federal.

Quando se fala na produgdo de coco, dados da Food and Agriculture
Organization (FAO) mostram que a produgao de 2017 foi de, aproximadamente, 2,3
milhdes de toneladas, o que gera 1,8 toneladas de residuo, considerando que 80% do
fruto € descartado, conforme reportado na literatura. Sendo assim, é notéria a
relevancia de uma analise para identificar o estado da arte do aproveitamento deste

residuo.

O presente estudo teve como objetivo apresentar um panorama de patentes
(Patent Landscape) para identificar os principais movimentos inovativos mundiais em
prol do aproveitamento da fibra de coco. Como referéncia para ferramenta de analise,
optou-se por adotar o padrdo internacional desenvolvido pela World Intellectual
Property Organization (WIPO), e divulgada por meio do guia “Guidelines for Preparing

Patent Landscape Reports”.

A patente é tida como uma importante fonte de informacgao tecnolégica. Uma
vez concedida, representa um direito de excluir terceiros de reproduzir e comercializar

a invencao dentro da jurisdicdo de protegdo. Sendo assim, seja pelo potencial de
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negocio, seja pelas implicagbes legais, entender quais individuos e organizagbes
detém este direito, bem como quais areas tecnoldgicas sdo cobertas por esta protecéo

€ uma importante ferramenta de estratégia de desenvolvimento tecnolégico.

Um relatorio do tipo Panorama de Patentes fornece uma visdo geral da
atividade de patenteamento e tendéncias em um determinado campo tecnolégico,
podendo ser utilizado como embasamento para formacdo de politicas publicas,
decisbes de investimentos, direcionamento de esforcos de pesquisa e
desenvolvimento e, até mesmo, uma ferramenta para monitoramento dos

concorrentes.

Para levantamento dos documentos a serem analisados na metodologia
exploratéria, foi selecionada como ferramenta de busca o PATENT INSPIRATION

(https://www.patentinspiration.com), devido aos recursos nativos de construgcéo de

graficos de acordo com o universo de analise selecionado e ao acesso a informacgéo.
No total, foram analisados 1095 patentes concedidas, identificadas por meio do
cruzamento das palavras-chave ("coconut fiber" OR "coconut fibre” OR "coconut

mesocarp" OR (coconut AND fibrous AND husk) OR "coconut lignin" OR coir).

A analise dos documentos foi feita sob duas oéticas: a primeira, considerando
aspectos mercadolégicos, onde se privilegiou o entendimento da atividade patentaria,
identificacdo do local de origem das invengdes, os principais depositantes, o dominio
tecnolégico da invengdo e o valor da patente (resultado do cruzamento entre o
tamanho da familia e as citagbes posteriores). A segunda, considerando aspectos
tecnoldgicos, analisando o escopo das patentes por meio do rankeamento dos
cédigos da Classificagao Internacional de Patentes. Por meio do estudo, foi possivel
notar a eficiéncia da analise da informacdo de patentes como ferramenta para
identificacdo de tendéncias em um determinado setor, indo além do teor estritamente

técnico atribuido a este tipo de documento.

Sob o aspecto mercadolégico foi possivel depreender que o maior movimento
mundial em prol do aproveitamento da fibra de coco esta em linha com a regido de

maior producdo, ou seja, se concentra na Asia. A empresa em destaque foi a
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ECOONE CORP, com 7 documentos. Trata-se de uma empresa especializada na
producdo e distribuicdo de produtos de decoragdao de interiores e que possui
laboratérios afiliados para desenvolvimento de tecnologia, com a proposta de
utilizacdo de materiais eco-friendly. O grupo de patentes identificados para esta
empresa tem como foco a utilizacdo da fibra de coco na composi¢cao de substratos
para cultivo de plantas. Outra empresa que se destacou foi a chinesa GUIZHOU
DAZIRAN TECHNOLOGY CO., dedicada a manufatura de colchdes feitos a base de
fibra vegetal. As patentes identificadas para este player possuem total aderéncia ao
escopo de suas atividades, sendo voltadas para a fabricagao de colchdes contendo a

fibra de coco em sua composigao.

Ainda sobre a ECOONE CORP, observando-se o rankeamento dos grupos
principais da CIP, os principais codigos sao A01 e E02, que se referem a Agricultura
e Engenharia Hidraulica, respectivamente. Uma analise geral da regido asiatica
evidenciou que ha maior concentragdo de documentos sob estes cédigos, marcando
a tendéncia tecnologica de desenvolvimentos para estes segmentos. Ja a chinesa
GUIZHOU DAZIRAN TECHNOLOGY CO. concentrou seus esforcos para as areas

A47 e B29, referentes a mobiliarios e trabalhos em plastico, respectivamente.

A despeito das empresas que se destacaram, as patentes de maior valor
identificadas na Asia, tendo como critérios a quantidade de citacdes posteriores e o
tamanho da familia, sdo da empresa japonesa ABC TRADING CO (US4235608A —
Rotary-type conter-current heat exchanger) e de um inventor independente
(EPO786496A2 — Biodegradable plastic product made from coconut husk fiber powder

mixture).

Ainda sob o aspecto mercadoldgico, em relagéo a Europa, foi possivel perceber
um movimento sobre o assunto comparativamente inferior e dentre os depositantes
em destaque tem-se a Bayer AG, cujas patentes estdo relacionadas a corantes
aplicaveis para tingimento de couros e fibras sintéticas e naturais (incluindo a fibra de
coco). O fato de existir interesse em produtos destinados inclusive a este tipo de fibra

denota que o mercado identificou um potencial para o desenvolvimento deste setor.
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Outra empresa em destaque na regido € a irlandesa Dunlop Rubber Co, com patentes

a respeito da mistura da fibra de coco em borracha.

A ultima regido analisada foi a América do Norte, representada pelos Estados
Unidos, onde se destacou a parceria entre entre o fundo de investimentos Excelhigh
Inc e a empresa Ivy Acres Inc, produzindo um recipiente plantador composto de um
blend de amido e fibra de coco, revestido com latex natural. Apesar deste destaque,
a patente de maior valor identificada foi da OMS Investments Inc, que propde um meio
de crescimento de plantas composto de fibra de coco e musgo de turfa. Nesta regiéo,
outras duas patentes merecem destaque, sao elas a US2006099393A1 - Composite
thermoplastic sheets including natural fiber, que apresenta a composi¢ao de folhas
termoplasticas contendo 80% em peso de fibras naturais e a US4451322A - Apparatus
for forming structural sheets from fibrous biological waste, que apresenta um aparelho

para conformacao de material fibroso em folhas.

Sob o aspecto tecnoldgico, objetivando identificar a natureza das invengdes e
as principais tendéncias dos ultimos anos, foi feita analise com base no codigo CIP.
Neste ponto, a caracteristica mais marcante foi o fato de que os grupos de maior
recorréncia nos documentos estao na Sec¢ao A - Necessidades Humanas, denotando
um possivel direcionamento para a aplicagao final da fibra de coco, em detrimento da
melhoria dos processos de obtengdo da mesma. A maior parte das patentes dizem
respeito a desenvolvimento de colchdes com fibra de coco em sua composigao.
Outros assuntos em destaque sao a utilizacdo da fibra como meio de cultivo e na

constituicdo de mantas para prote¢ao de solos e de corpos hidrograficos.

Outro aspecto que ficou marcado neste estudo foi que, apesar do Brasil ter
destaque no cenario internacional como produtor de coco, nao foram identificadas na
base internacional patentes concedidas para o aproveitamento do residuo objeto
deste trabalho. Dentre as patentes solicitadas, foram identificados 3 documentos, um
deles com bastante aderéncia a tendéncia internacional voltada para meios de
cultivos. Trata-se da patente da EMBRAPA, que trata de uma formulacao bacteriana
para tratamento de sementes, para crescimento de plantas e controle biologico de
doencas. Outra solicitacdo de patente brasileira apresenta um potencial mais
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disruptivo em relagcdo ao dominio tecnolégico € a enquadrada no codigo CIP
H02S10/30 e H02S40/44, referente a dispositivos termoelétricos e meios para utilizar
a energia do calor, respectivamente. O inventor apresenta uma unidade solar hibrida
monolitica, capaz de gerar energia solar a partir de duas fontes solares (fotovoltaica e
térmica) ao mesmo tempo e instantaneamente, desenvolvido usando fibra de coco e

silicio.

O incipiente movimento do Brasil no cenario internacional n&o significa o
desinteresse nacional em desenvolvimentos tecnoldgicos para o setor. Executando-
se uma busca na base de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), utilizando-se a expressao “Fibra de Coco” para busca no resumo, € possivel
identificar 99 processos, sendo o mais recente de 2017. Destaca-se neste grupo a
patentes de invengao Pl 0505824-4 A2, depositada em 2005 por FORTALEZA
INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, que
apresenta compreendendo uma esteira de alimentagdo (1), uma maquina
esmagadora (2), uma prensa (3) e uma maquina classificadora (4), capazes de
esmagar e prensar o coco verde, e ainda, de classificar a fibra produzida de forma
automatizada, sem que seja necessaria a alimentacdo manual em qualquer uma das
fazes, com maquinas mais simples e dispostas em série, uma fixada na outra, através

de balizadores. Trata-se do equipamento apresentado na Figura 6 do presente estudo.

Frente ao exposto, considerando a tendéncia internacional mais marcante de
desenvolvimentos voltados para atendimento do setor agricola, bem como a posigéao
de destaque do Brasil nesta atividade econdmica, o estudo aponta uma importante
janela de oportunidade, com uma ampla possibilidade de parcerias internacionais para
desenvolvimento das inovagdes, bem como capacidade de absor¢cédo das invengdes

pelo mercado interno.

Como sugestdo de préoximos estudos, corroborando para a formalizagao
oportunidade identificada, propde-se:
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1. Analise do mercado brasileiro, validando a janela de oportunidade para o eixo
tecnolégico de maior demanda;

2. Mapeamento da capacitagcao tecnoldgica interna para desenvolvimentos deste
eixo tecnoldgico no pais;

3. Proposicao de politicas publicas voltadas para este fim, aproveitando as
relacdes exteriores do pais como meio de estabelecer parcerias com

paises/instituicdes ja detentores de tecnologia.
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